Термонапряженное состояния материала сухого бетона
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Рис. 1. Поле продольных напряжений (МПа) в материале сухого бетона с трещинами
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Рис. 2. Поле продольных деформаций в материале сухого бетона с трещинами
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Рис. 3. Поле продольных перемещений (м) в материале сухого бетона с трещинами

Термонапряженное состояния материала влажного бетона
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Рис. 4. Поле продольных напряжений (МПа) в материале бетона
 с трещинами заполненными водой
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Рис. 5. Поле продольных деформаций в материале бетона
 с трещинами заполненными водой

[image: image6.png]ST 5.5.1
SEP 14 2000
153:43

POTHO. 2

11404
886E-05
633E-05
~380E-05
127E-05
.l26E-05
~379E-05
_63zE-05
_BaSE-05
llaE-0a

B00CmO0Em




Рис. 6. Поле продольных перемещений (м) в материале бетона 
с трещинами заполненными водой

