Анализ кровельных материалов 

Многие застройщики сталкиваются с проблемой выбора - какой материал использовать для кровли? На мой взгляд, проблема состоит в отсутствии полной информации о товаре, а также сложности просчета стоимости готовой кровли. Ну что ж, давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Итак, материалы, которые могут быть использованы как кровельные: 

· металлочерепица;

· бесшумная металлочерепица;

· битумная черепица;

· керамическая черепица;

· полимерпесчаная черепица;

· цементно-песчаная черепица;

· шифер;

· листовой битумно-волокнистый кровельный материал;

· медь;

· камыш;

· жесть.

Медь и камыш - материалы довольно эксклюзивные и применяются редко, поэтому позволю себе в анализе их не учитывать. Жесть. Материал более распространенный, но теперь появился катаный профиль. Материал в работе стоит так же, да и срок службы однозначно поболее. Так что, жесть мы тоже исключаем.

Теперь следует определиться, по каким параметрам мы будем делать наш анализ. Рядовой застройщик при выборе материала использует следующие характеристики: 

· стоимость квадратного метра материала;

· эстетический аспект;

· вес квадратного метра материала;

· какая кровля у соседей (как это не парадоксально);

· стоимость укладки материала (иногда).

Только единицы задаются вопросом срока службы материала. Да и то, человеку непосвященному эти данные можно взять только из проспектов производителей или дилеров (а там информация не всегда соответствует действительности. Это мягко говоря). Предлагаю пока отбросить эстетику в сторону и взять параметр цена/качество. Ну что такое цена – это момент понятный. Но что же войдет в понятие качество? А качество – это, как не крути, срок службы данного материала. Для оценки материалов вводим величину Z – эффективная стоимость материала, которую будем находить, как отношение цены квадратного метра к его сроку службы. Ну, казалось бы, теперь можно все легко посчитать, но какие сроки службы брать??? Например, листовой битумно-волокнистый кровельный материал заявляет срок службы своего материала 50 лет!!! А ходят слухи, что материал недолговечный и т.д. Что ж, будем опираться не на брошюрки производителей, а на факты. 

Поехали: 

· листовой битумно-волокнистый кровельный материал – технологически временный кровельный материал, рекомендуется использовать для промышленных, и с/х построек сроком эксплуатации не более 5 лет (это на Западе так). 5 ЛЕТ!!!!!!!!!!!!!! Варианта два: или западный источник как-то искажает информацию, или у наших отечественных дилеров наблюдается наличие полного отсутствия совести. Разница в сроках 50/5=10 раз. Разбираем этот вопрос более детально. Беру фотоаппарат и еду фотографировать листовой битумно-волокнистый кровельный материал, обращаюсь к своим кровельщикам, которые неоднократно демонтировали кровли из данного материала, задаю вопросы прорабам. Фотографии оставляют желать лучшего.

Материал просто гниет. Непонятно каким образом рвется.

Кровельщики в один голос говорят, что он рассыпается в руках. Прорабы солидарны с ними. Один говорит, что, мол, если его красить каждый год, то он простоит и 10 лет. Становится безумно интересно, почему так происходит? Звоню знакомому в институт, говорю, что происходит, приношу брошюру и кусок листового битумно-волокнистого кровельного материала (ну уж очень хочется понять причину столь малого срока службы). Он читает ее, берет кусок и под струю из-под крана. Оказывается одна из составляющих листового битумно-волокнистого кровельного материала является органикой и материал, хоть и немного, а воду впитывает, и как результат – органика гниет. Вывод: листовой битумно-волокнистый кровельный материал не является полноценным кровельным материалом, а те, кто его продает … Ну да, бог им судья; 

· шифер – не будем вдаваться в брошюрки и т.д. у нас на доме простоял 25 лет. Покрылся немного мхом и стоял бы еще, если бы я по нему не лазил за яблоками. На гараже так и стоит. Ни одна шифирина не треснула, а ему уже 35 лет. Поинтересовался у кровельщиков, говорят, что лет по 40 стоит. А меняют не потому, что потрескался, а из-за того, что мхом взялся, типа, вид некрасивый. Ну что ж, даем шиферу заслуженные 40 лет. Небольшое уточнение: 40 лет это шифер советского производства. У некоторых новых производителей шифер ужасного качества. Один минус имеет шифер – внешний вид. Поэтому его не используют в коттеджном строительстве. Достойный материал. И если вы живете не в элитном районе, то это отличный выбор с позиции экономики;

· цементно-песчаная черепица. Для рассмотрения берем черепицу от Braas. Материал относительно новый. И узнать, где он сколько десятилетий простоял, к сожалению, не получиться. Тот же Braas заявляет гарантию 30 лет и срок службы более 100 лет. Как же проверить эту информацию? Итак, разберем какие проблемы могут возникнут c ЦПЧ. Она может выгореть под воздействием ультрафиолета, может треснуть в результате перепада температур. Насчет выгореть – можно проверить только в лаборатории или временем. Что ж, придется поверить на слово. Насчет треснуть – это показатель морозостойкости. И как заявляет Брасс у ЦПЧ этот показатель составляет 1 000 циклов. Для сравнения, у их же керамики этот показатель - 500 циклов. Сомнительно. Почему ЦПЧ имеет характеристику лучше, чем керамика? Ставим ЦПЧ срок службы 100 лет, хотя с опаской. Информация не проверена временем. Нет оснований не доверять Брассу (торговая марка действительно солидная и достойным образом представлена на нашем рынке), но фактов у меня тоже нет; 

· полимерпесчаная черепица. Материал на нашем рынке уже как года 4 или лет 6. На Западе я его не видел и о нем вообще там не слышали (во всяком случае, те, с кем я беседовал). Производитель заявляет о сроке службы в 50 лет и гарантии 15 лет. Начинаем расследование. Еду якобы купить черепицу. Обслуживание на высоте. Развеяли все мои сомнения: черепица проходила испытания заграницей, много месяцев была в лаборатории под усиленным ультрафиолетом, легкая по весу, почти как битумка, легка в монтаже и мало отходов, да и цвета есть интересные - просто сказка, а не материал! Еду смотреть объекты. Есть кровли, которым уже три года, стоят нормально. А есть такие, что через полгода выгорели и покоробились. Ох меня и развели, а ведь я ни какой-то заказчик, понятия не имеющий о кровельных материалах. Не верю своим глазам. Ну что ж, надо разобраться в ситуации. Производителей много. Может же быть такое, что один из них такой безответственный и я увидел именно его продукцию?! Теоретически может. Ну то, что проблема светостабилизации полимерных материалов существует с момента их появления, не секрет. Углубимся в производственный процесс. Дабы выяснить, как они решают эту проблему. Да и что там вообще за производственный цикл. Как пример, в кабельной промышленности самонесущие провода покрывают оболочкой из силаносшиваемого полимера (сшивка - это химическая реакция протекающая под давлением и при высокой температуре). По сути, она и обеспечивает УФ-устойчивость светостабилизированного полиэтилена. Приходится ехать в родной Мелитополь и Запорожье. После экскурсии по двум производствам создается впечатление, что технология производства ППЧ столь же разнообразна, как и приготовление борща. Каждый как хочет, так и готовит. Причем оба рассказывают о массе ноу-хау и технических изменениях, которые они изобрели и внедрили в свое производство. Перечислять не стану, но их масса. И что же у нас выходит? Бред какой-то. Я-то думал увидеть четкую технологию, может даже оборудование для сшивки т.д. А тут экструдер, смеситель и пресс. Как говориться, «все гениальное – просто». А как же вы обеспечиваете УФ-стабильность материала? Какая-то там добавка. Да если бы все так просто было, то никто бы не применял процесс сшивки при производстве самонесущих проводов. Ну, неужели нет технологии, в которой бы учитывалась это проблема? Может это у нас в провинции экономят на оборудовании? Мде … столько работы сделано, а воз и ныне там? Но нет, лезу в Инет (кладезь информации и народной мудрости). Ага, оказывается та линия, которую предлагают производители сырая. И даже появились фирмы, которые доводять оборудование до ума. Так, например, смеситель долго не проработает, если ему на шкив не поставить дополнительную опору. Пресса надо брать два на один екструдер и смеситель. Черепицу после пресса нельза просто паковать, а нужно ложить под груз, чтобы выдержать ее геометрию. Стоимость доработки оборудования превышает его начальную цену. К сожалению, ничего, что могло бы бороться с УФ в технологии производства не предусмотрено. А эта добавка, кроме как улыбки, ничего не вызывает. Теперь ясно, откуда у парней было столько собственных ноу-хау. Помучились они с этим производством и останавливать его не намерены. Деньги-то, вложенные в оборудование, вернуть нужно. На одном форуме производитель… Впрочем, я его здесь процитирую: «Знаем такое дело. Занимаемся ППЧ уже почти 7 лет. Поэтому кладем красителя вдвое больше по сравнению с оригинальным рецептом. К тому же, можно добавлять УФ-стабилизатор, за отдельные деньги (4-5 грн./кв.м), это позволит лет на пять остановить подгорание цвета и в дальнейшем замедлить его». Т.е. как ни крути, а через 5 лет полимерка начнет выгорать. Я даже не знаю, имеет ли право такой материал официально называться кровельным? И срок службы его уж ни как не 50 лет. Если брать по аналогии с шифером (плохо выглядит – поменяли), то полимерку, придется менять через 7 лет (опять же цифра интуитивная, точных данных нет). Вывод: материал, который теряет эстетические характеристики через 5 лет, не может считаться кровельным; 

· керамическая черепица. Общепринятое мнение, что керамика - это лучший выбор для вашей кровли. Проверим это мнение. Производители дают гарантию от 25 до 35 лет и срок службы 100 лет и более. И это легко проверить. Стоит один лишь раз съездить в Европу. Испания, Италия, Польша, Чехия Германия и т.д. – все под керамикой. Причем многие дома стоят уже более ста лет!!!

Я специально интересовался возрастом построек. Этим домам в Венеции уже под двести лет. Самое удивительное, что стены домов или уже ремонтировались, или находились в плачевном состоянии, чего нельзя сказать о керамической черепице. Ее состояние можно оценить как хорошее. 150 лет она простоит. И это факт, проверенный временем. Причем технология производства керамики шагнула далеко вперед с тех пор. Не зря на западе ей отдают предпочтение. Хотя, стоит отметить, что не все производители керамики отличаются хорошим качеством. И даже поставив себе на кровлю керамическую черепицу, можно разочароваться в выборе. Поэтому стоит обращать внимание на элитные марки, например, Braas или Meyer-Holsen. Так же поражает впечатление своей формой и цветовой гаммой керамика от La Escandella (в Украине эта марка пока не имеет большого распространения).

· битумная черепица. Чтоб там не говорили дилеры, срок ее службы 20-25 лет. Одноклассник работает в Америке кровельщиком. Через пару десятилетий, когда черепица требует замены, ее не меняют, а просто набивают поверх еще одни слой. Уже есть дома с тремя слоями битумной черепицы. Справедливости ради нужно отметить, что там используют, как правило, оксидированный битум. Есть вероятность того, что битумная черепица из модифицированного битума может простоять и дольше. Тот же Katepal. Но смущает тот факт, что гарантию эта торговая марка дает только в рекламных целях. Как я ни пытался получить гарантийный сертификат - у меня не вышло! Хотя продал я этого материала довольно много. Но повторюсь, что в регионах с климатом, похожим на наш, срок службы битумной черепицы составляет 25 лет;

· бесшумная металлочерепица. Единственный материал, одинаково хороший у всех производителей. А это Metrobond, Gerard, Evertile, Satjambond. Производители дают 30 лет гарантии и 100-летний срок службы. Не лишним будет отметить его легкость - 7 кг/м.кв. Поскольку материал существует с недавних пор, то посмотреть, где он простоял 100 лет, не представляется возможным. Смотрим из чего же он сделан. А это 0,7 металла, цинковое покрытие, каменная крошка и двойной акриловый слой. Смотрим на лист с обратной стороны. Ух ты!!! Да это же не просто цинковое покрытие, а это покрытие методом горячего цинкования. В чем же разница, спросите вы? Итак, нам известно цинкование методом термодиффузии. Не буду вдаваться в физику процесса, приведу пример. Старое цинковое ведро (помним их со времен совка) начинало ржаветь через полгодика, если стоит на улице. Метод горячего цинкования заключается в том, что металл погружают в сплав цинка и свинца (примерно 10 % свинца да и тот на дне ванны). Такой металл может простоять на улице 30-40 лет без проблем, и только тогда кое-где могут появиться точки ржавчины. Плюс два акриловых слоя. Даже и не знаю, какой срок ставить. Ладно, кто у нас там поближе из производителей – Evertile и Satjambond (ну так уж сложилось, что я работаю с ними), зададим им вопрос, а сколько же реально простоит данный материал? Точного ответа мне услышать не удалось. Но звучали цифры в районе 60-70 лет. Учитывая хорошее оцинкование и двойной акриловый слой есть все основания верить в такой срок службы. 

· металлочерепица. Берем в расчет матовое покрытие (оно более распространено и гарантия на него побольше). Производители дают 15 лет гарантии и 50 лет срок службы. Думаю, лет 30-35 она должна простоять. Почему такой срок? Я не могу обосновать его обосновать на фактах. Гарантийный срок она выстоит, плюс запас прочности. Цинкование металла паршивое (ну а что Вы хотите за такие деньги?). Стоит она 30-35 лет благодаря полимерному покрытию. Но и тут советую брать элитных производителей: Ruukki или Прушинского. 


В противном случае Вы рискуете стать обладателем вышепоказанного материала. 

Таблица сроков службы материалов:

	Наименование материала
	Срок службы 

	Керамическая черепица
	150

	Цементно-песчаная черепица
	100

	Беcшумная черепица
	60-70

	Шифер
	40

	Металлочерепица
	35

	Битумная черепица
	25

	Полимерпесчаная черепица
	7

	Листовой битумно-волокнистый кровельный материал
	5


Цены на 27.01.09 

	Наименование
	Цена грн/м.кв. с НДС

	Листовой битумно-волокнистый кровельный материал
	37,2

	Полимерпесчаная черепица
	70,5

	Металлочерепица Rannila РЕМА 32
	83

	Цементно-песчаная черепица
	87

	Битумная черепица Katepal Медный отлив
	94

	Беcшумная металлочерепица Satjambond
	165

	Керамическая черепица Braas Рубин Красный
	192,1


Но это мы сравнили стоимость квадратного метра материала, а ведь нас интересует абсолютная цифра с учетом разной стоимости монтажа, комплектующих. Отходы у каждого материала тоже разнятся. 

Итак, приступаем к самому интересному – цифры. 

Стоимость монтажа. Не думал, что эта часть статьи будет затруднительной, но цены на работу сейчас неоднозначны. Предлагаю следующий вариант. Берем докризисные цены по курсу 6 грн. за 1 $. Если вы не согласны с ними, то легко сможете сделать анализ подставив свои данные. 

	Наименование
	Стоимость работ в грн/м.кв.

	
	Двускатная кровля
	Средней сложности

	Металлочерепица
	132
	150

	Бесшумная металлочерепица
	192
	230

	Битумная черепица
	150
	170

	Керамическая черепица
	210
	250

	Полимерпесчаная черепица
	150
	170


В стоимость входит: монтаж стропильной системы, утепление, контррейка, обрешетка, монтаж кровельного материала (без водосточки и подшивки свесов). 

Еще один немаловажный момент. Часто заказчик хочет знать, во сколько, примерно, ему обойдется квадратный метр со всеми комплектующими и т.д. Понятие «примерно», в нашем случае, может колебаться ровно в два раза. Происходит это из-за разной сложности кровли. А таким образом, и разного количества необходимых комплектующих. Поэтому, расчеты будем делать для двух видов крыш: двускатной и крыши средней сложности. 

Двускатная кровля с одним скворечником площадью 324 м.кв. 

	Рядовая франкфуртская черепица (красная)
	м.кв.
	337
	86
	28982,00

	Конек обычный (рядовой)
	шт.
	60
	38,6
	2313,36

	Черепица фронт. правая стандарт
	шт.
	70
	35,7
	2499,00

	Черепица фронт. левая стандарт
	шт.
	70
	35,7
	2499,00

	Половинка
	шт.
	24
	12,6735
	304,16

	Черепица вентиляционная
	шт.
	8
	65,1525
	521,22

	Фирафикс заглушка конька
	шт.
	2
	61,047
	122,09

	Кляймер для рядовой черепицы
	шт.
	1500
	0,8505
	1275,75

	Кляймер для конька алюм. (Braas)
	шт.
	100
	4,914
	491,40

	Крепление коньковой планки
	шт.
	50
	24,0975
	1204,88

	Ендова алюминиевая 1,5 м.п. (Braas)
	шт.
	11
	329,7105
	3626,82

	Фигароль
	м.п.
	25
	82,215
	2055,38

	Планка примыкания 2,4м.п.
	шт.
	3
	42
	126,00

	Вакафлекс
	м.п.
	5
	120,96
	604,80

	Гребень свеса
	шт.
	28
	23,625
	661,50

	
	
	
	
	47287,35


	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена 
	Сумма

	Катепал медный отлив
	м.кв.
	339
	94
	31866,00

	Подкладочный ковер
	рул.
	25
	415
	10375,00

	KTV
	шт.
	6
	508
	3048,00

	КНК
	упак.
	4
	602
	2408,00

	Ендовный ковер
	рул.
	2
	532
	1064,00

	Клей К-36
	ведро
	4
	646
	2584,00

	ОСБ 3 - 10 мм (Польша)
	лист
	111
	98
	10878,00

	Планка примыкания
	шт.
	3
	42
	126,00

	Капельник
	шт.
	16
	51
	816,00

	Фронтонная планка
	шт.
	26
	67
	1742,00

	Гвозди для Катепала
	шт.
	27
	28
	756,00

	
	
	
	
	65663,00


	Керамическая черепица (красная)
	м.кв.
	337
	192,1
	64737,70

	Конек обычный (рядовой)
	шт.
	60
	71,4
	4284,00

	Черепица фронт. правая стандарт
	шт.
	59
	89,25
	5265,75

	Черепица фронт. левая стандарт
	шт.
	59
	89,25
	5265,75

	Черепица вентиляционная
	шт.
	4
	89,25
	357,00

	Фирафикс заглушка конька
	шт.
	2
	71,40
	142,80

	Кляймер для рядовой черепицы
	шт.
	1500
	7,56
	11340,00

	Кляймер для конька алюм. (Braas)
	шт.
	100
	0,85
	85,05

	Крепление коньковой планки
	шт.
	50
	4,91
	245,70

	Ендова алюминиевая 1,5 м.п. (Braas)
	шт.
	11
	329,71
	3626,82

	Фигароль
	м.п.
	25
	82,22
	2055,38

	Планка примыкания 2,4 м.п.
	шт.
	3
	42,00
	126,00

	Вакафлекс
	м.п.
	5
	120,96
	604,80

	Гребень свеса
	шт.
	28
	23,63
	661,50

	
	
	
	
	98798,24


	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена 
	Сумма

	Бесшумная металлочерепица
	м.кв.
	341
	165
	56265

	Фронтонная планка
	шт.
	42
	84,1
	3533,1072

	Планка примыкания
	шт.
	4
	84,1
	336,4864

	Конек
	шт.
	62
	64,5
	4001,0336

	Ендова
	шт.
	8
	103,0
	824

	Начало конька
	шт.
	2
	66,9
	133,8144

	Вентиляционная
	шт.
	4
	304,1
	1216,3712

	Ремкомплект
	шт.
	2
	137,5
	275,0912

	Гвозди
	кг.
	40
	84,8
	3392

	
	
	
	
	69976,904


	Маталлочерепица Rannila РЕМА 32
	м.кв.
	399
	83
	34314

	Конек
	шт.
	13
	83
	1079

	Ендова
	шт.
	8
	103
	824

	Ендова декоративная
	шт.
	8
	67
	536

	Примыкание
	шт.
	3
	83
	249

	Фронтонная
	шт.
	26
	67
	1742

	Саморезы
	шт.
	2700
	0,35
	945

	Краска 250 мл.
	шт.
	1
	85
	85

	Уплотнитель
	шт.
	76
	6,5
	494

	
	
	
	
	40268


Кровля средней сложности площадью 365 м.кв. 

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена 
	Сумма

	Рядовая франкфуртская черепица (красная)
	м.кв.
	395
	87,00
	34365,00

	Соединитель коньков
	шт.
	4
	138,05
	552,20

	Конек начальный
	шт.
	8
	127,32
	1018,56

	Конек обычный (рядовой)
	шт.
	170
	38,60
	6562,00

	Черепица фронт. правая стандарт
	шт.
	70
	35,70
	2499,00

	Черепица фронт. левая стандарт
	шт.
	70
	35,70
	2499,00

	Половинка
	шт.
	66
	12,67
	836,45

	Черепица вентиляционная
	шт.
	16
	65,15
	1042,44

	Фирафикс заглушка конька
	шт.
	1
	61,05
	61,05

	Кляймер для рядовой черепицы
	шт.
	1500
	0,85
	1275,75

	Крепление коньковой планки
	шт.
	150
	24,10
	3614,63

	Ендова алюминиевая 1,5 м.п. (Braas)
	шт.
	16
	329,71
	5275,36

	Фигароль
	м.п.
	70
	82,22
	5755,05

	Планка примыкания 2 м.п.
	шт.
	37
	42,00
	1554,00

	Вакафлекс
	м.п.
	70
	120,96
	8467,20

	Гребень свеса
	шт.
	85
	23,63
	2008,13

	
	
	
	
	77385,81


	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена 
	Сумма

	Катепал медный отлив
	м.кв.
	396
	94
	37224,00

	Подкладочный ковер
	рул.
	29
	415
	12035,00

	KTV
	шт.
	8
	508
	4064,00

	КНК
	упак.
	10
	602
	6020,00

	Ендовный ковер
	рул.
	3
	532
	1596,00

	Клей К-36
	ведро
	4
	646
	2584,00

	ОСБ 3 - 10 мм
	лист
	135
	98
	13230,00

	Планка примыкания
	шт.
	37
	42
	1554,00

	Капельник
	шт.
	50
	51
	2550,00

	Фронтонная планка
	шт.
	26
	67
	1742,00

	Гвозди для Катепала
	шт.
	30
	28
	840,00

	
	
	
	
	83439,00


	Керамическая черепица (красная)
	м.кв.
	395
	192,10
	75879,50

	Соединитель коньков
	шт.
	4
	839,52
	3358,08

	Конек начальный
	шт.
	8
	326,48
	2611,84

	Конек обычный (рядовой)
	шт.
	170
	71,40
	12138,00

	Черепица фронт. правая стандарт
	шт.
	70
	89,25
	6247,50

	Черепица фронт. левая стандарт
	шт.
	70
	89,25
	6247,50

	Черепица вентиляционная
	шт.
	16
	89,25
	1428,00

	Фирафикс заглушка конька
	шт.
	1
	71,40
	71,40

	Кляймер для рядовой черепицы
	шт.
	1700
	7,56
	12852,00

	Крепление коньковой планки
	шт.
	150
	4,91
	736,50

	Ендова алюминиевая 1,5 м.п. (Braas)
	шт.
	16
	329,71
	5275,36

	Фигароль
	м.п.
	70
	82,22
	5755,40

	Планка примыкания 2,4 м.п.
	шт.
	37
	42,00
	1554,00

	Вакафлекс
	м.п.
	70
	120,96
	8467,20

	Гребень свеса
	шт.
	85
	23,63
	2008,55

	
	
	
	
	144630,83


	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Цена 
	Сумма

	Бесшумная металочерепица
	м.кв.
	402
	165
	66330

	Фронтонная планка
	шт.
	40
	84,1
	3364

	Планка примыкания
	шт.
	58
	84,1
	4877,8

	Конек
	шт.
	175
	64,5
	11287,5

	Начало конька
	шт.
	8
	66,9
	535,2

	Ендова
	шт.
	26
	103
	2678

	Вентиляционная
	шт.
	16
	304,1
	4865,6

	Ремкомплект
	шт.
	3
	137,5
	412,5

	Гвозди
	шт.
	50
	84,8
	4240

	
	
	
	
	98590,6


	Металлочерепица Rannila РЕМА 32
	м.кв.
	498
	86
	42828

	Конек
	шт.
	33
	83
	2739

	Ендова
	шт.
	18
	103
	1854

	Ендова декоративная
	шт.
	18
	67
	1206

	Примыкание
	шт.
	22
	83
	1826

	Фронтонная
	шт.
	26
	67
	1742

	Саморезы
	шт.
	3000
	0,35
	1050

	Краска 250 мл.
	шт.
	1
	85
	85

	Уплотнитель
	шт.
	176
	6,5
	1144

	
	
	
	
	54474


Из полученных данных выводим стоимость квадратного метра со всеми комплектующими. 

	Наименование материала
	Простая 
	Средняя
	
	Увеличение в %

	Цемент
	147
	212
	
	31,7

	Битумная черепица
	202
	229
	
	11,8

	Керамическая черепица
	305
	392
	
	22,2

	Бесшумная металлочерепица
	216
	270
	
	20

	Металлочерепица
	124
	149
	
	16,8


Из этой таблицы видно, что битумная черепица меньше остальных материалов увеличилась в цене на более сложной кровле. Также порадовали ценой металлочерепица и цементно-песчаная черепица. Хотя последнюю дешевле укладывать на простые кровли. 

Выводим стоимость квадратного метра с учетом материалов и работ. 

	Наименование
	Простая
	Средней сложности

	Цемент
	297
	382

	Битумная черепица
	352
	399

	Керамическая черепица
	515
	642

	Бесшумная металочерепица
	366
	440

	Металлочерепица
	256
	299


В расчет не вошли:

- расходные материалы (на всех кровлях затраты будут одинаковы, примерно, 3000 грн);

- утеплитель и паро- и гидробаръер (кровля может быть холодной или 200 мм базальтовой ваты, выбирать вам);

- пиломатериалы. 

И вот мы наконец-то дошли до Z – эффективной стоимости материала. Берем стоимость монтажа и материалов и делим на срок службы. Этот показатель и будет характеризовать отношение цена/качество или простыми словами «за что мы платим». 

	Наименование
	Простая
	Средней сложности

	Цемент
	2,97
	3,82

	Битумная черепица
	14,08
	15,96

	Керамическая черепица
	3,43
	4,28

	Бесшумная металлочерепица
	5,63
	6,77

	Металлочерепица
	7,31
	8,54


Из таблицы видно, что самым выгодным вложением будет использование керамической черепицы и цементно-песчаной. Также не стоит пренебрегать бесшумной металлочерепицей. 

Вы только представьте, один год службы квадратного метра ЦПЧ обойдется в 3 грн. Это ли не шара? Битумная черепица выходит за все рамки экономии и становится абсолютно ясно, почему ее массово не используют в Европе. Так почему же у нас в стране она так популярна?

Причины, на мой взгляд, следующие:

- как это не прискорбно, но мы не считаем затрат. Наши проектанты не прорабатывают сметы всесторонне, хотя переплата в 4-5 раз просто колоссальна!

- ментальность. Против нее логика бессильна. Не понимаем, что лучше сделать один раз и надолго, чем потом платить, платить и платить;

- хорошая рекламная компания битумной черепицы. 

Цели этой статьи следующие:

- дать начальную базу для просчетов. Каждый заказчик сможет просчитать свою кровлю ориентировочно и будет имеет представление о порядке цифр;

- показать «за что мы платим». 

