Что такое коэффициент теплопроводности ?

Упоминания в технической документации, на форумах и т.п. о λ, Вт/мК (Ватт/мК), затрудняет Наше понимание, что и как это работает.
Попробую коротко и на примере объяснить, что же такое коэффициент теплопроводности.

В чистом виде теплопроводность наблюдается только в сплошных твердых телах.

Теплота передается непосредственно через материал или от одного материала другому при их соприкосновении (см. рис.). Высокой теплопроводностью обладают плотные материалы — металл, железобетон, мрамор. Воздух имеет низкую теплопроводность. Поэтому через материалы с большим количеством замкнутых пор, заполненных воздухом, плохо передается теплота и они могут использоваться как тепло-конструкционный материал (например – газобетон). Высокая теплопроводность не значит, что материал теплый, а наоборот ! Высокая теплопередача объясняется быстрым теплообменом с другими материалами или окружающей средой. Вот почему в панельных домах (железобетон) летом очень жарко, а зимой холодно.

Для обозначения коэффициента теплопроводности используют символ λ (лямбда), единица измерения Вт/мК.


Рис. Теплопередача через газобетонную стену теплопроводностью: 1 — газобетонные блоки; 2 — штукатурка.

