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Кирпичная забутовка толщиной всего в кирпич


возвышается примерно на метр


от бетонной ленты





Под столбами забора она уже усилена армированными бетонными отливами





Забутовка сейчас обмазана битумной мастикой поверх обмазки цементно-песчаным раствором





Кирпич плохого качества, и после зимы он кое-где начал высыпаться вместе с кусками раствора и мастики. В основном внизу, около фундаментной ленты (мы не подсыпали землю еще – вся забутовка поверх ленты пока на воздухе).





Есть перепад высот земли с разных 


сторон забора.
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