Опыты на животных, произведенных в лабораториях НАСА (США) указывают меньшую токсичность дыма EPS (вспененного полистирола) в сравнении с другими традиционными материалами, используемыми в строительстве. Следующая таблица показывает среднее время выживаемости, в минутах, мышей, подвергшихся действию дыма от горения во время пожара.

	Материал
	Время выживаемости (мин.)

	Полистирол
	26

	Неопрен
	25

	Полиуретан вспененный
	24

	PVC (хлорид поливинила)
	24

	Полиизоцианурат
	21

	Полиуретан ESP
	21

	Картон
	21

	Мазонит hardboard
	20

	Панели из частиц
	18

	Феноловая резина
	17

	Целюлоза
	16

	Гипс-картон
	16

	Волокно из агавы
	13

	Набивной картон
	10

	Набивной полиэстер
	9

	Конский волос
	8

	Набивное перо
	7

	Набивная шерсть
	7

	Дерево-цемент
	7

	Дерево
	7


