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следует при этом защитить лишь от 
естественной влаги грунта.

b) атмосферная вода
Грунтовые воды особенно опасны, если 
здание стоит на плотном грунте и на 
откосе. Атмосферная вода, проходящая 
через грунт в вертикальном направле-
нии, задерживается в слое глины. Затем 
стекает по этому слою в направлении 
здания и просачивается через грунт, 
которым обсыпано здание после стро-
ительства. Поскольку вода не может 
пройти через глину под зданием, то 
собирается и поднимается, оказывая 
гидростатическое давление на стены 
подвала. Если гидроизоляция здания не 
является герметичной, то вода попадет 
внутрь здания. Поднятия воды можно 
избежать, применяя поясной дренаж 
вокруг здания. 

c) высокий уровень воды

Рис.1.5. 1. водонепроницаемая ванна

Если выступает высокий уровень грун-
товых вод, то вода действует на здание 
под давлением также снизу, поэтому зда-
ние нуждается в водонепроницаемой 
ванне. Также сооружение фундаментов 
ниже уровня грунтовой воды связано с 

Главные причины увлажнения в зоне 
подвалов, цоколя и первого этажа 
здания это:

1.  Вода всасываемая капиллярная
Капиллярная транспортировка 
осуществляется исключительно по 
горизонтальным порам диаметром 
0,001-0,1мм, стенки которых увлаж-
нены (гидрофильны). Это явление 
несет ответственность как за „вса-
сывание” в стены дождевой воды, 
стекающей по фасаду, грунтовой 
воды, а также за перемещение влаги 
из зоны подвала и цоколя вверх 
по стене, что противоречит силе 
тяжести. Вместе с водой перемеща-
ются соли.

2. Гигроскопическая влага
Некоторые соли связывают влагу, 
находящуюся в воздухе. В случае 
высокого содержания гигроско-
пической соли в стене, она может 
увлажняться, несмотря на видимое 
отсутствие доступа воды.

3. Конденсационная влага
Конденсация основана на конден-
сации водяного пара, находящегося 
в воздухе. Вода может конденсиро-
ваться как на герметически защи-
щенных стенах, если воздух в поме-
щении имеет высокую влажность 
(напр. в прачечных, в сушльных 
помещениях либо в ванных), так и на 
стенках капилляров строительного 
материала (внутри стен).

4. Грунтовая вода
Грунтовая вода проникает сбоку 
через негерметическую вертикаль-
ную изоляцию либо снизу через 
горизонтальную негерметическую 
изоляцию.
Наличие воды в грунте около зда-
ния тесно связано с проницаемос-
тью слоев грунта, прилегающего 
к подземным элементам здания. 
Вода в грунте может находиться в 
нескольких видах. В зависимости 

от вида воды следует применять 
соответствующую защиту от увлаж-
нения здания. 

 Bоздействия воды на 
здание: 
a) естественная влажность грунта

Рис. 1.1. 1. песок, 2. слой перегноя, 3. насыпной 
плотный грунтa 

В случае хорошо проницаемого не-
плотного грунта (гравий либо песок) 
можно предполагать отсутствие грун-
товой воды под давлением. Подвалы 

Рис. 1.2/3/4. 1. глина, 2. песок, 3. слой перегноя, 4. мелкий гравий, 5. крупный гравий, 6. насыпной 
плотный грунт, 7. поднятая вода, 8. фильтрирующий слой, 9. дренажная плита из пенопласта, 
10. дренажная труба
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Влажность
Фундаменты являются важнейшей частью здания. От них зависит прочность и безопас-
ность всей конструкции. Плохо устроенные фундаменты могут быть причиной повреж-
дения всей структуры и даже привести к строительной катастрофе. Выбор материала для 
стен фундамента должен быть продуманным, а решение о выборе следует предпринять 
после консультаций со специалистами. При проектировании фундаментов необходимо 
знание двух факторов: нагрузка, действующая через фундамент на грунт, и свойства грун-
та, на котором будет стоять здание. Часто забывают об изоляции фундамента и его стен. 
А ведь правильная и долгослужащая изоляция, защищающая подземные части здания 
от воды и влажности поможет избежать многих проблем, связанных с протеканием, а в 
худшем случае, с необходимостью осушения стен и фундаментов. 

1

3

2

1

необходимостью защиты котлована от 
заливания и устройством гидроизоля-
ции тяжелого типа, а также дренажа.
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a) Массивный фундамент гидрои-
золяционного бетона
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Рис. 2.1. 1. изоляционная пленка BUDFOL/EKOFOL 
IZ , 2. стена фундамента, 3. гидроизоляция 
стены фундамента из пленки IZOPLAST , 
4. откос из строительного раствора , 5. го-
ризонтальная изоляция стены фундамента 
из пленки IZOPLAST, 6. ленточный фундамент, 
7. уровень грунтовых вод   

Это такой, верх которого находится 
выше уровня грунтовых вод, а низ 
ниже границы промерзания грунта. 
Такие фундаменты сооружаются обыч-
но из гидроизоляционного бетона, по-
кольку в котловане укладывают лишь 
строительную пленку (BUDFOL или EK-
OFOL IZ), задачей которой является за-
щищать бетонную смесь от загрязне-
ния грунтом.Затем на ленточном фун-

Фундаменты и их изоляция

Изоляционные пленки  
Высота подвальных помещений  
всего здания
Принципиально дома без подвалов 
строят всегда миниум на  5 см ниже 
глубины промерзания грунта. На 
большей территории страны это 
составляет около одного метра, a на 
наиболее холодной территории – 1,4 
м. Устройство дома на такой глубине 
защищает здание от разрушений, свя-
занных со вспучиванием от мороза. 
Замерзании частичек воды, находя-
щейся в грунте, вызывает увеличение 
объема воды, грунт начинает пухнуть 
и выталкивать вверх находящиеся 
на нем элементы, в результате чего 
разрушается пол на грунте, а также 
перемещаются фундаменты и стены.
В зданиях с подвалами фундамент сле-
дует расположить на глубине пример-
но 30 cм ниже уровня пола подвала. 
Фундаменты должны опираться на 
основание на глубине 2,5-2,8 м под 
уровнем территории.
Гидроизоляция
Материалы, из которых строится дом, 
имеют более или менее пористую 
структуру, поэтому легко впитывают 
грунтовую влагу. Поэтому каждый 
дом нуждается в гидроизоляции, 
без которой влага легко попадает 
внутрь. Влага в доме облегчает раз-
витие грибков и плесени, способс-
твует образованию на стенах обезоб-
раживающих налетов (белого цвета), 
это осадки соединений, раствори-
мых в воде, например, солей кальция 
или магния..
Чтобы защитить от влаги, попадаю-
щей из грунта в дом, следует уст-
роить солидную гидроизоляцию. В 
зависимости от нахождения изоля-
ции она делится на горизонтальную 
и вертикальную.
Горизонтальная изоляция  нужна 
даже в домах без подвальных помеще-
ний. Такую изоляцию нужно устроить 
на всех стенах фундамента - как на-
ружных, так и внутренних, в том чис-
ле на фундаменте под дымовую тру-
бу. Такая изоляция будет эффективна, 
если обеспечить ей постоянное со-
единение с изоляцией пола на грунте. 
Для горизонтальной гидроизоляции 
кладки и стен фундаментов идеально 
годится пленка IZOPLAST. Это плен-
ка с текстурой, доступна в различной 
ширине, благодаря чему ее мож-
но подобрать по ширине стен фун-
дамента. 

Хорошее соединение изоляции стен 
с горизонтальной изоляцией пола яв-
ляется гарантией сухого дома.
Вертикальная изоляция является 
также важной, как и горизонтальная. 
Изоляционную пленку (BUDFOL либо 
EKOFOL IZ) нужно вывести на цоколь 
здания на высоту мин. 30–50 cм над 
уровнем территории. Вертикальную 
изоляцию стен фундамента (подваль-
ных) следует герметически соединить 
с горизонтальной изоляцией, пре-
дотвращающей капиллярное всасы-
вание влаги в стены. В случае зданий 
с обогреваемыми подвалами следует 
также помнить о гидро- и термоизо-
ляции с целью защиты стен от увлаж-
нения внутренних поверхностей кон-
денсирующим водяным паром.

Изоляционные пленки 
1) Пленка для изоляции фундамен-

тов IZOPLAST
Предназначена для горизонтальной 
гидроизоляции стен фундамента 
и стен здания.
2) Изоляционные пленки 

– EKOFOL IZ – 150
– EKOFOL IZ – 200
– EKOFOL IZ – 300
– EKOFOL IZ – 500
– BUDFOL – 200
– BUDFOL – 500 

Пленки EKOFOL IZ и BUDFOL предна-
значены для устройства:
– гидроизоляционного слоя под пол, 

покрытие пола, мастику
– скользкого слоя, напр.на поверхно-

сти террас,
– защитного слоя от увлажнения тер-

мо- и звукоизоляции

даменте укладывают горизонтальную 
гидроизоляцию, предусмотренную в 
проекте (напр. IZOPLAST) и ставят бо-
лее низкие стены фундаментов.z

b) Фундамент над 
      грунтовыми водами
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Рис. 2.2.  1. цоколь из керамических плиток, 
2. изоляционная пленка BUDFOL/EKOFOL IZ, 
3. вртикальная изоляция стены фундамент, 
4. горизонтальная изоляция фундамента 
(пленка IZOPLAST) , 5. ленточный фундамент 
6. гравий либо тощий бетон, 7. уровень грун-
товых вод  

Если грунтовая вода стоит выше на 
30–40 cм устройства фундамента, име-
ет смысл поднять все здание на такую 
же высоту.
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c) Плиточный фундамент
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Рис. 2.3. 1. армирование из прутьев из стали 2. 
бетонная плита, 3. изоляционная пленка BU-
DFOL/EKOFOL IZ, 4. подстилающий слой из то-
щего бетона; можно заменить песочной под-
сыпкой, 5. фильтрирующий слой, 6. „шпора” 
т.е. место упрочнения под несущей стеной, 
7.горизонтальная изоляция фундамента из 
пленки IZOPLAST, соединенная с вертикальной 
изоляцией внахлестку мин. 20 cм, 8. гидроизо-
ляция из пленки BUDFOL либо EKOFOL IZ на пе-
сочном основании либо из битумной толи – на 
тощем бетоне, 9. уровень грунтовой воды

Если грунтовая вода стоит лишь на 50 
cм ниже уровня территории либо на 40 
cм выше уровня устройства, тогда мож-
но сделать плиточный фундамент. Его 
необходимо термоизолировать 
Кроме того так мелко установленное зда-
ние следует защищать от вспучивания. Ти-
пичной защитой от подобной опасности 
является устройство фундаментов ниже 
границы промерзания грунтов. 

d) Фундамент, обогреваемый 
воздухом

Такой фундамент можно установить 
практически на поверхности террито-
рии, поэтому уровень грунтовой воды 
может составлять лишь 30–40 cм ниже 
уровня грунта. Фундаментная плита, 
обогреваемая воздухом, это огромная 
батарея (поверхностью всего первого 
этажа). Ее необходимо хорошо изолиро-
вать от грунта, чтобы как можно больше 
тепла осталось для обогрева дома. 
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Рис. 2.4. 1. армирование из прутьев, 2. дис-
танционные прутья, 3.изоляционная плен-
ка BUDFOL/EKOFOL IZ, 4. отопительные тру-
бы, 5. термоизоляция, 6. штукатурка, 7. го-
ризонтальная гидроизоляция BUDFOL / EK-
OFOL IZ, 8. дренажный слой, 9. уровень грун-
товой воды 

Наземные части зда-
ния и их изоляция
Важным является как изоляция фунда-
ментов и стен от капиллярной влаги, 
так и изоляция пола. 

Наземные части здания в зданиях 
без подвалов с полом на грунте
Ленточные фундаменты в зданиях без 
подвалов следует устраивать на глу-
бине ниже зоны промерзания грунта, 
поэтому стены фундамента сравнитель-
но высокие. 
Горизонтальную  изоляцию (пленка 
IZOPLAST) укладывают на стенах фун-
даментов над землей с целью защиты 
от капиллярного всасывания влаги. Эта 
изоляция должна находиться выше зоны 
разбрызгиваемой дождевой воды, т.е. 
мин. 30 cм выше окружающего участка. 
Следует устраивать также вертикальную 
изоляцию – укладываемую на наружных 
стенах фундамента, предотвращающую 
поступление влаги к стенам фундамента 
и внутрь здания. Наиболее эффективно 
стены фундамента защищает изоляция, 
положенная со всех сторон: снизу, 
изнутри и снаружи. В домах без подвалов 
также следует положить герметическую 
гидроизоляцию пола. Если пол устра-
иваем непосредственно на грунте и 

утепляем пенопластом, то вначале нужно 
положить бетонный подстилочный слой, 
затем пенопласт, a на нем гидроизоля-
цию из пленки (BUDFOL Изоляция либо 
EKOFOL IZ толщиной мин 0,15 мм). На изо-
ляции устраиваем цементное покрытие 
и собственно пол. Изоляционную пленку 
следует класть, если это необходимо 
внахлестку на ширину 15-20 cм и клеить 
двусторонней клеющей лентой.  Если пол 
утеплим минеральной ватой, то нужно 
изоляционную пленку положить под и 
на вату с целью защиты ваты от влаги как 
снизу, так и сверху. 

Наземные части здания 
в зданиях с подвалами   
В зданиях с подвалами горизонтальную 
изоляцию (пленка BUDFOL либо EK-
OFOL IZ) следует укладывать дважды: 
раз на ленточных фундаментах и второй 
раз выше территории под перекрытием 
над подвалами. Вторая изоляция долж-
на защищать от  попадания влаги в пе-
рекрытие и на стены первого этажа. 
Следует также старательно устроить 
вертикальную изоляцию снаружи стен. 
Изоляция подвальных стен завернута 
на ленточный фундамент. Клин из во-
донепроницаемого строительного рас-
твора дополнительно герметизирует 
стыковку ленточного фундамента со 

Рис. 2.5. Наземные части здания в зданиях с подвалами  1. кирпич, 2. пленка 
Ковшовые, 3. вертикальная гидроизоляция BUDFOL либо EKOFOL IZ мин. 0,2 мм, 4. кирпич, 5. клин 
из водонепроницаемого строительного раствора, 6. горизонтальная гидроизоляция из пленки 
BUDFOL либо EKOFOL IZ, 7. термоизоляция венца перекрытия, 8. гидроизоляция, завернутая на 
стену с целью дополнительной защиты стены от капиллярного всасывания влаги  (IZOPLAST),
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Рис. 2.6. Наземные части здания в здании деревянной каркасной конструкции 
с вентилируемым пространством по полом: 1. защитная стенка из клинкера, 
2. вентиляционная щель, 3. ветроизоляция, 4. стекловолокно, 5. обшивка из водоупорной 
фанеры, 6. стекловолокно, 7. пароизоляция BUDFOL либо EKOFOL PI, 8. дополнительные 
слои стекловолокна, 9. гипсо-картонный плиты, 10. обшивка конструкции перекрытия и 
водостойкой фанеры, 11. стекловолокно, 12. подстилка, 13. вентилируемое пространство 
под полом, 14.паронепроницаемую пленку, 15. песочная подсыпка между фундаментами, 
16. вентиляционных отверстий

1-8
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стенами. Если участок мокрый, следует 
дополнительно применить дренажную 
пленку, имеющую специальные вы-
ступы в виде пробок, которыми пленку 
прикладывают к стене. Между стеной и 
пленкой образуется пустота, через кото-
рую сможет испаряться влага, если она 
будет накапливаться в стенах подвала. 
 
Наземные части здания в здании 
деревянной каркасной конструк-
ции с вентилируемым пространс-
твом по полом
В зданиях каркасной конструкции 
характерным решением является пере-
крытие над поверхностью участка и так 
называемое вентилируемое пространс-
тво под полом 
. Возможность поступления воздуха 
из-под здания устраняет проблему гер-
метизации здания. Такое решение яв-
ляется благоприятным, так как стены 
в каркасной технологии герметичны 
благодаря применению пароизоляци-
онной пленки. 
Конструкция перекрытия размещается 
60 cм над землей. Слой перегноя меж-
ду стенами фундамента заменяет пе-
сочная подсыпка, а если грунт влаж-
ный, на подсыпке укладывают по-
лиэтиленовую паронепроницаемую 
пленку (BUDFOL PAROIZOLACJA, EK-
OFOL PI). Пространство под полом вен-
тилируется при помощи вентиляцион-
ных отверстий в наружных стенах.

Наружные стены здания
В современном строительстве доми-
нируют такие решения конструкций 
наружных стен, в которых функции 
термоизоляции отделены от функций 
несущих стен. 
Современная наружная стена, вы-
полняющая задания термозащиты 
здания,состоит из следующих слоев: 
– внутреннего отделочного – мокрая шту-

катурка либо гипсо-картонные плиты,
– несущего слоя (конструкционного) 

– кирпич обычный и пустотелый, же-
лезобетон, деревянная либо сталь-
ная конструкция, 

– изоляционного слоя (термо- и паро-
изоляция) – чаще всего роль термо-
изоляции играет пенопласт либо ми-
неральная вата или стекловолокно, 

– наружного отделочного слоя – на-
ружная штукатурка, облицовка из 
кирпича либо различных фасадных 
облицовочных материалов. 

В связи с тепловыми и влажностными 
явлениями наружные стены должны 
выполнять различные требования: 
– поток тепла из обогреваемых по-

мещений должен в максимально 
возможной степени блокироваться и 
направляться обратно, 

– водяному пару следует обеспечить 
свободное перемещение через все 
слои стены; 

В ранее сооружаемых однородных сте-
нах теплоизоляция зависела от со-
ответствующей толщины стены. В со-
временном строительстве применяются 
почти исключительно послойные пе-
регородки, в которых функция тепло-
защиты почти полностью передана на-
ружным термоизоляционным слоям. 
Многослойные стены следует конс-
труировать так, чтобы слои с большим 
диффузионным сопротивлением (так 
называемые слобопаропроницаемые) 

располагались как можно ближе к внут-
ренней теплой стороне стены. В этом 
случае водяной пар может испаряться 
из стены в таком же количестве, в каком 
поступает, без конденсации внутри 
перегородки. Применяемые изоляцион-
ные материалы имеют различное диф-
фузионное сопротивление – от очень 
высокого для пенопласта до низкого 
для мягкой минеральной ваты, которая 
укладывается свободно. 
В случаях, если нет возможности такого 
подбора наружных слоев перегородки, 
чтобы их сопротивление было мень-
шим либо равным сопротивлению изо-
ляционного слоя, – следует обязательно 
применять пароизоляцию (BUDFOL 
либо EKOFOL PI). Задачей пароизоляции 
является блокирование перемещения 
водяного пара через слои стены. Паро-
изоляцию укладывают на стене от вну-
тренней стороны. Пароизоляционную 
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пленку укладывают плотно, внахлестку 
15-20 cм, которую нужно герметически 
заклеить двусторонней клеющей лен-
той. Даже мелкие щели могут спо-
собствовать значительному снижению 
изоляционности перегородки, когда во-
дяной пар начинает значительно кон-
денсироваться в зоне термоизоляции. 
Наоборот, так называемая ветроизоля-
ция с высокой паропроницаемостью 
(WIGOFIL либо высокопроницаемые 
пленки типа STROTEX 1300) на наружной 
стороне термоизоляции.. 
Явление диффузии водяного пара в 
стене, состоящей из конструкционной, 
изоляционной и фасадной частей:
– если конструкционная стена вы-

полнена из материала, аккумулиру-
ющего тепло (напр. кирпича), то тер-
моизоляция должна располагаться с 
наружной стороны;

– в случае если фасадный слой вы-
полнен из материала, непроницае-
мого для пара, следует устроить вен-
тиляционную щель,

одном уровне с горизонтальной изо-
ляцией стен, что способствует хо-
рошему соединению изоляции стены 
с изоляцией пола. К сожалению это не 
всегда возможно и тогда следует пом-
нить, что обе изоляции должны быть 
герметически соединены между собой. 
Для изоляции пола нужно употребить 
изоляционную пленку (BUDFOL либо 
EKOFOL IZ) толщиной согласно стро-
ительному проекту. Пленку следует 
укладывать внахлестку 20 cм и гер-
метически заклеивать двусторонней 
клеющей лентой.
a) Монолитные стены фундамен-

тов из бетона и стали
Часто устраиваются в односемейных 
домах , поскольку являются прочны-
ми, a материалы для их сооружения 
дешевы. Толщина этих стен зависит от 
величины дома, количества этажей, 
а также типа наружных стен. Обычно 
составляет от 20 до 40 cм. 
Конструкционные элементы из бетона 
выполняют в деревянной обшивке.

Деревянная опалубка фундамент-
ной стены высотой более 1 м

1

2
3

Рис. 3.3.  1. настил из досок, 2. горизонталь-
ная изоляция IZOPLAST – на ленточном фунда-
менте, 3. ленточный фундамент

b) Двухслойные стены, утеплен-
ные мокрым методом с исполь-
зованием пенопласта 

Технология „легкая-мокрая” основана на 
приклеивании (либо приклеивании и 
креплении дюбелями) плит термоизоля-
ционного материала к внутренней по-
верхности стены, покрытию термоизо-
ляционного материала тонким слоем 
строительного раствора, армированно-
го сеткой, а в конце укладке штукатурки. 
c)  Кирпичная стена, отделанная по 

мокрой технологии с примене-
нием фасадной разновидности 
минеральной ваты

Альтернативой для термоизоляции из 
пенопласта служат наружные разновид-
ности минеральной ваты. Эти материалы 
характеризуются огнеустойчивостью, 
лучшей проницаемостью водяного пара, 
а также прекрасной звукоизоляцией. 
Плиты из минеральной ваты более тяже-
лые, чем плиты из пенопласта, поэтому 
их следует клеить и одновременно 
механически прикреплять при помощи 
пластмассовых дюбелей, состоящих из 
двух частей с распорным клином.
В этих стенах изоляционные пленки 
не употребляются
d) Кирпичные стены с вентили-

руемыми фасадами, изготов-
ленные из сидинга (методом 
„легкая сухая”) и из каменных 
плит (методом „легкая сухая”)

Принцип метода „легкая сухая” это 
монтаж легкой фасадной облицовки 
на конструкционной стене. Ею могут 
быть сидинг, различные типы пане-
лей и фасадных плит, трапецевидные 
металлические листы с покрытием 
и т.п. Наружный шпон крепится на 
поддерживающем стеллаже (из дере-
вянных реек либо профилированной 
стали). Между стеллажом уклады-
вается ветро- и термоизоляция из 
минеральной ваты. 

Рис. 3.1. 1. очень хорошо, проницаемый фасадный слой (штукатурка с низким диффузионным 
сопротивлением), 2. хорошо, плотный фасадный слой  – вентиляционная щель 3. удовлетвори-
тельно, герметичный фасадный слой – благодаря пароизоляции пар не поступает в изоляцию 
4. плохо, пар перемещается к герметичным фасадным слоем и вызывает конденсацию пар в 
термоизоляции.

1 2 3 4

– если существует опасность конден-
сации водяного пара в одном из сло-
ев стены, нужно применить от теплой 
стороны стены пароизоляцию.

Тип стен и их изоляция
В случае многослойных стен, уте-
пляемых минеральной ватой, следует 
помнить о применении изоляции бо-
лее широкой, чем стена фундамента, 
которую следует завернуть наружу не-
сущей стены. Такой завернутый участок 
защищает несущую стену от влаги, ко-
торая может накапливаться внизу вен-
тиляционной щели (в результате кон-
денсации водяного пара либо силь-
ного дождя). В этом случае один конец 
изоляции следует  герметически внах-
лест соединить с изоляцией пола, а 
другой вывести примерно на 20-25cм 
наружу несущей стены. 
Изоляция пола должна находиться на 

Деревянная опалубка 
фундаментной стены 
высотой до 1 м

1

2 3

Рис. 3.2. 1. настил – из плотно прилегающих 
друг к другу досок, прибитых к столбам, 
2. ленточный фундамент – должен быть 
шире фундаментной стены и выставать 
минимум на 5 см с каждой стороны, 3. изоля-
ция – деревянный настил устанавливают 
на ленточном фундаменте после укладки 
горизонтальной изоляции IZOPLAST. 
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Рис. 3.4. 1. наружная облицовка типа сидинг, 
2. вентиляционная щель, 3. ветроизоляция 
WIGOFOL, 4. стекловолокно, 5. конструкционная 
стена,  

Метод „тяжелый-сухой” основан на мон-
таже к конструкционной стене каменных 
плит либо плит из каменной крошки, 
связанной смолой. Тяжелые фасадные 
плиты монтируются на регулируемых 
дистанционных анкерных болтах либо 
монтажных направляющих, между которы-
ми укладывается ветро- и термоизоляция 
из стекловолокна. 

1-5

Рис. 3.5. 1. каменная плита, 2. вентиляцион-
ная щель, 3. ветроизоляция WIGOFOL, 4. стек-
ловолокно, 5. конструкционная стена, 

e) Стена деревянной каркасной 
конструкции 

Рис. 3.6. 1. облицовка из горизонтальных до-
сок, 2. ветроизоляция WIGOFOL, 3. обшивка 
конструкции из водоустойчивой фанеры, 4. 
термоизоляция из минеральной ваты, 5.па-
роизоляционная пленка BUDFOL/EKOFOL PI/ST-
ROTEX AL, 6. дополнительная термоизоляция из 
минеральной ваты, 7. внутренняя обшивка из 
картонно-гипсовых плит

Каркас такой стены заполняется термо-
изоляционным материалом – чаще всего 
с этой целью применяется минеральная 
вата либо стекловолокно. 
С наружной стороны конструкция 
обшита крепящей в одно целое 
водоупорной фанерой либо плитой 
OSB и ветроизоляцией. Для отделки 
наружного фасада можно применить 
облицовочную древесину либо сидинг.  
С внутренней стороны стены можно от-
делывать картонно-гипсовыми плитами.
f) Защитные стены, покрытые 

профилированными металли-
ческими листами, применяе-
мые для быстрого сооружения 
больших помещений

Легкие защитные стены, покрытые 
профилированными металлическими 
листами, являются самой дешевой стро-
ительной технологией, применяемой 
при сооружении больших помещений в 
зданиях каркасной конструкции. 
Между листами укладывается 
термоизоляция. Ее монтаж основан 
на укладке термоизоляционного ма-

териала между профилированными 
листами с некоторым усилием. 

Рис. 3.7. 1.1. профилированная листовая 
сталь с покрытием, 2. ветроизоляция 
WIGOFOL, 3. термоизоляция из стеклово-
локна, 4. пароизоляция BUDFOL/EKOFOL 
PI/STROTEX AL, 5. профилированная листовая 
сталь с покрытием, 6. стальная конструкция 
помещения,

Перекрытия и полы
Перекрытия, т.е. горизонтальные пе-
регородки между этажами, выполняют 
следующие функции: 
– удерживают собственную массу, экс-

плуатационные нагрузки и нагрузки 
внутренних стенок, 

– придают жесткость стенам здания, 
– создают основу для полов и покры-

тий полов, 
– в случае пожара защищают соседние 

этажы от огня , 
– являются термоизоляцией между 

этажами, 
– выполняют функцию звукоизоляции 

между этажами, 
– выполняют функцию гидрооизоляции 

во влажных помещениях
Конструкция перекрытий опирается 
несущие стены здания либо на стены и 
полы.В зависимости от типа конструк-
ции различаются: 
– деревянные перекрытия, 
– перекрытия на стальных балках, 

– монолитные железобетонные 
перекрытия, 

– часторебристые перекрытия, 
– железобетонные полуфабрикатные 

перекрытия (напр. из плит с каналами). 
Решение слоев пола на сыром пере-
крытии зависит от назначения поме-
щений. Слои полов, которые можно 
применять в различных комбинациях в 
жилых помещениях, следующие: 
– пароизоляция либо гидроизоляция 

(кухня, ванная), 
– слой термоизоляции, выполняющий 

одновременно роль звукоизоляции 
– конструкционный слой пола – бе-

тонный слой, сухой бесшовный либо 
деревянные лаги, 

– подкладочный слой под отделочный 
слой – клей, клеевой раствор и т.д., 

– отделочный слой – паркет, деревян-
ные доски, керамическая плитка, 
каменные плиты, пластмассовые и 
ковровые покрытия, панели. 

1-7

1-6
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Принципы проектирования 
перекрытий: 
1. В помещениях с повышенной влаж-

ностью воздуха (напр. в прачечных) 
слои термоизоляции должны быть 
покрыты паронепроницаемым слоем 
(BUDFOL PAROIZOLACJA, BUDFOL 3W, 
EKOFOL PI lub STROTEX AL). 

2. В помещениях мокрых и влажных, 
в которых есть опасность появления 
воды (напр.бани, помещения для 
умывания), следует положить гидро-
изоляцию (BUDFOL IZOLACJA либо 
EKOFOL IZ). 

3. Нагревательные элементы систе-
ма обогрева, находящиеся в полу 
следует уложить на собственном 
независимом от конструкции бетон-
ном слое. Изменения температуры, 
вызываемые действием обогева в 
полу, являются причиной явления 
термического расширения. В связи 
с эти вдоль краев бетонного слоя 
следует устроить деформационный 
шов, который позволит бетону рас-
ширяться при увеличинии темпе-
ратуры. Ниже обогрева пола нужно 
положить термоизоляционный слой. 

Примеры: 
Плавающий пол с половым электро-
обогревом и с изоляцией из гидрофо-
бизированной минеральной ваты
(Рис. 4.1).

Деревянное балочное перекрытие 
с глухим полом из деревянных досок, 
устроенным по принципу плавающего 
пола из сухого монолита (Рис. 4.2).

Рис. 4.1. Плавающий пол с половым электрообогревом и с изоляцией из гидрофобизиро-
ванной минеральной ваты: 1. керамическая либо каменная плитка, 2. эластичный клеевой 
раствор, 3. бетонный слой, 4. кабели обогрева, 5. подкладочный бетонный слой, 6. термоизоля-
ционный слой, 7. пароизоляция BUDFOL/EKOFOL PI/STROTEX AL в случае перекрытия над подвалом, 
8.  перекрытие, 9. изоляционная лента из стекловолокна, отделяющая бетонный слой от 
стены на всем периметре пола.

Рис. 4.2. Деревянное балочное перекрытие с глухим полом из деревянных досок, устроен-
ным по принципу плавающего пола из сухого монолита : 1. сухой монолит из гипсо-картон-
ных плит, 2. твердая плита из стекловолокна, 3. паронепроницаемая пленка BUDFOL/EKOFOL 
PI/STROTEX AL (в случае пперекрытия над необогреваемым подвалом), 4. половые доски, 5. термо- 
и звукоизоляция, 6. балки перекрытия, 7. картонно-гипсовая плита, 8. обвертывание балок пере-
крытия изоляцией из пленки IZOPLAST в месте где они упираются в кирпичкую стену.

1-8
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Окна и двери
Техническое решение о выборе окон 
и дверей является самым важным, так 
как связано с проблемой экономии 
энергии. Потери тепла, вызванные 
типичными окнами старого образца, 
составляют 20–25% суммарных потерь 
энергии в здании.. 
Современные требования относительно 
окон и дверей вытекают из утверждения, 
что окна, балконные и входные двери 
являются частью стены, ограничивающей 
помещение, и в связи с этим должны 
выполнять те же функции, что и стена. 
Оконные и дверные проемы это место, 
где объединены многие строительные 
элементы, как коробки, перемычки, по-
доконники, ниши для батарей и т.д., a 
разнообразие функций и свойств ма-
териалов составляют большую опас-
ность возникновениия дефектов и не-
поладок. Конкретный способ ар-
хитектурного решения проемов на-
прямую зависит от принятой тех-
нологии устройства наружных стен. 

Способы защиты окон-
ных проемов паронепро-
ницаемой пленкой

Рис. 5.1. 1. отверстие в стене, 2. пароизо-
ляция, 3. длинный участок пароизоляции 
шириной мин. 15 cм, 4. нахлестка очередных 
участков пароизоляции мин. 15 cм,

Рис. 5.2. 1. столбики каркаса, 2. разрезанная 
пленка, 3. пароизоляция, 

Рис. 5.3. 1. горизонтальная ги-
дроизоляция  BUDFOL / EKOFOL IZ 
балконной плиты, завернутая на 
стену на высоту 30 cм (зона рас-
прыскиваемой дождевой воды),

Пароизоляцию следует укладывать до 
монтажа окна. Эта пленка должна за-
щищать одновременно стену и оконную 
коробку. Эту работу можно провести 
двумя способами: или поочередно укла-
дывать соответствующим образом при-
резанные длинные участки изоляции, 
либо покрыть пленкой всю стену, вклю-
чая отверстие, а затем разрезать ее, за-
вернуть и прикрепить к оконной ко-
робке. Изоляционный материал следует 
соединять внахлестку минимум на 15 см. 
Рекомендуется места соединений и там, 
где были вбиты скрепки, герметизиро-
вать клеющей лентой. Аналогично по-
ступаем, укладывая ветроизоляцию, ко-
торая защищает стену снаружи. 

Балконные двери в зда-
нии с трехслойными об-
легченными стенами 

Горизонтальная гидроизоляция (BUDFOL 
/EKOFOL IZ) балконной плиты завернута 
на стену на высоту 30 cм (зона распры-
скиваемой дождевой воды) и отделана 
плинтусом из керамической плитки.
Монтаж балконных дверей приводится 
при защитной наружной стене, являясь 
дополнительной плоскостью защиты у 
дверной коробки. Порог балконных две-
рей нужно поднять выше уровня отделки 
балконной плиты. Это позволит завернуть 
горизонтальную гидроизоляцию на двер-
ную коробку и прикрыть ее алюминиевой 
пороговой планкой со слезником. 
В щели стены выше верхней обвязки 
балконных дверей следует уложить 
гидроизоляцию, защищающую ко-
робку от увлажнения.

Скатная крыша

1 2

3 4

1

3

2

Общие положения

Тепло улетучивается наиболее быстро 
с тех частей зданий, которые наиболее 
подвержены воздействию внешних ат-
мосферных факторов (температура, ве-
тер, осадки). Крыша является именно 
таким местом, через которое теряем oк. 
23% тепла, что непосредственым обра-

зом связано с экономией эксплуатации 
зданий. Поэтому, чтобы достичь соот-
ветствующей тепловой изоляции кры-
ши, на нее нужно положить термоизо-
ляционный материал. При плоских кры-
шах или неэксплуатируемых зданиях 
обычно утепляют перекрытие и нет не-
обходимости утеплять собственно кры-
шу, для скатных крыш с жилыми чер-
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Нижеприведенный график показывает 
способ определения точки росы. Если име-
ем 1 м3 воздуха при температуре 20 0C, в ко-
тором находятся 12 г водяного пара, то его  
относительная влажность составляет ок. 
70%  (12 г от максимальных 17,3, которые мо-
жет поглотить при этой темп.) Если этот 
воздух будем охлаждать, то его относитель-
ная влажность начнет увеличиваться до тех 
пор, пока при темп. ок. 14 0C (температура 
точки росы) не достигнет состояния на-
сыщения. Его  относительная влажность бу-
дет составлять 100% - (т.е.будет содержать 
столько водяного пара, сколько максимально 
может его поглотить) При дольнейшем 
охлаждении может наступить конденсация 
избытка водяного пара. Количество сконден-
сированного пара будет зависетьот того, до 
какой температуры охладим воздух.

В новых зданиях источником большого 
количества влаги являются свежие 
стены, штукатурка и полы, а также ку-
пленная с высокой влажностью вата.
Очень большое количество водяного 
пара, поднимаясь вверх согласно на-
правлению естественного движения 
воздуха, попадает на крышу. До сих 
пор, пока строились незначительно 
утепленные дома, утанавливались не-
герметичные окна, то влага вместе с те-
плом удалялась наружу. Введение но-
вых технологий, использование чер-
даков, утепление стен, перекрытий, 
стремление к абсолютной изоляции 
привело к тому, что здание стало очень 
герметичным и тем самым появлись 
проблемы с влагой. В обычных усло-
виях влажность может попасть в стро-
ительные перегородки исключительно 
в виде водяного пара, хотя сам во-
дяной пар не является опасным, пока 
не сконденсируется и тогда конденсат 
значительно снижают термоизоляци-
онные свойства. Влажная термоизо-
ляция не выполняет своих функций. 
Через влажную крышу потери тепла 
очень велики и могут составить дo 40%
Воздействие тепла и влаги
Водяной пар поступает изнутри посто-
янно в течение всего года, температура 
и влажность воздуха теоретически 
остаются такими же. В свою очередь, 
для наружной стороны периоды, в те-
чение которых возможно попадание 
водяного пара наружу, намного короче 
и это возможно лишь тогда, когда для 
этого появятся подходящие условия. 
На этот процесс влияют многие кли-
матические факторы. 
Большинство наружных климатических 
факторов подвергаются колебаниям в 
течение суток (день – ночь), а внутрен-
ние зависят от сезонов (зима – лето). 
Днем поверхность крыши нагревается, 
часть тепла отдается в результате из-
лучения, конвекции, а также таких эф-
фектов, как например испарение, часть 
в результате теплопроводности пе-
реходит внутрь, вызывая увеличение 
температуры под покрытием. Ког-
да ночью поверхность крыши охлаж-
дается, избыток влаги должен под-
вергнуться конденсации. Конденсат 
может также появиться под покрытием 
и вызвать увлажнение термоизоляци-
онного слоя. Ориентировочно счи-
тается, что процесс конденсации на 
наружной поверхности крыши может 
длиться oк 300 часов в течение месяца 
и дает 2-8 кг/м2 конденсата. К счастью, 
на следующий день при подогреве на-

даками термоизолящия помещается 
между стропильными балками. С целью 
получения соответствующей тепловой 
изоляции часто следует положить бо-
лее толстый изоляционный слой, чем 
толщина балок. В связи с этим выступа-
ет необходимость смонтировать допол-
нительные элементы, увеличивающие 
их толщину либо положить часть изо-
ляции под балками. Известно, что хо-
рошая термоизоляция крыши связана 
не только исключительно с большой 
толщиной ваты. Для ее достижения не-
обходимо предпринять ряд действий, 
результатом которых будет: 
– уменьшение потери тепла
– улучшение тепловой стабилизации 

здания
– контроль явления конденсации вла-

ги в строительных перегородках
– улучшение эффективности действия 

вентиляции
Защита термоизоляции и конструкции 
крыши от влаги, а тем самым тепловая за-
щита здания это основная проблема при 
выборе конструкции и типа покрытия 
крыши. Для достижения этой цели не-
обходимо учесть несколько наиболее су-
щественных процессов, связанных с те-
плообменом и действием водяного пара.
Влажность
– Абсолютная влажность это от-

ношение количества водяного пара 
в граммах, находящегося в опре-
деленном объеме воздуха в м3 и вы-
ражена в [г/м3]

– Влажность насыщения это максималь-
ное количества водяного пара (влаги), 
которое может находиться в воздухе 
при определенных климатических 
условиях, и также выражена в [г/м3]

– Относительная влажность это про-
центное соотношение абсолютной 
влажности и влажности насыщения 
при данной температуре воздуха 

примеры максимального количества 
водяного пара, которое может нахо-
диться в 1 м3 воздуха
- при темп. 30°C  – 30,3 г
- при темп. 20°C  – 17,3 г
- при темп. 10°C  – 9,4 г
- при темп. 0°C  – 4,8 г
- при темп. -10°C – 2,4 г
- при темп. -20°C – 1,1 г
Точка росы 
Воздух имеет свойство поглощать 
определенное количество влаги, при 
увеличении температуры эта спо-
собность увеличивается, но до опре-
деленных предельных величин. При 
уменьшении температуры степень на-
сыщения воздуха водяным паром уве-

личивается, причем при определенной 
предельной температуре, называемой 
температурой точки росы, достигает 
максимального состояния, a избыток 
влаги должен подвергнуться кон-
денсации. Температура точки росы ме-
няется в зависимости от температуры, 
влажности и давления воздуха. Ко-
личество конденсата тем больше, чем 
больше снижение температуры, а так-
же чем выше относительная влажность 
воздуха. (осень-зима)

Источники водяного пара
Присутствие водяного пара связано с ат-
мосферными факторами, а также с че-
ловеческой деятельностью. Значительное 
его количество происходит от домашних, 
растений, а также от проводимых стро-
ительных работ. Некоторые его источники 
это стирка, приготовление пищи, при-
нятие душа, а также естественные фи-
зиологические человеческие факторы, та-
кие как дыхание и потовыделение.
Так например горшковое растение об-
разует 15 – 50 г/час водного пара
человек во время сна  40–50 г 
человек во время работы 90–200 г
приготовление пищи 200–250 г
купание в ванне 1000 г
купание под душем 1700 г
Средняя влажность в жилых комнатах 
составляет 40-60% , в ванных коинатах 
иногда достигает 80%.
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   испарения

солнечное излучение

диффузия 
водяного пара

диффузия водяного пара

Диффузия водяного пара

день

зима

лето
зима

лето

ночь
день

обогрев
зима

лето

ночь

Рис. 6.1. Направления движения тепла 
и влаги в утепленной крыше 

Защита от влаги
Влага создает максимальную опасность 
для всей системы термоизоляции кры-
ши. Мы уже знаем откуда она берется 
в крыше и какие может вызвать ре-
зультаты. Поэтому очень важной про-
блемой является как защититься от 
нее и как эффективно удалять ее из тех 
мест, где она нежелательна.
Наиболее важными проблемами, ко-
торые следует решить, являются:
– защита термоизоляции от водяного 

пара из жилых помещений, а также 
от атмосферной влаги и дождя

– правильный подбор соответству-
ющих материалов, которые спо-
собствуют эффективному функ-
ционированию системы 

– соответствующая вентиляция чер-
дачных помещений, а также уте-
пленных участков крыши с целью 
удаления влаги.

– правильное проведение монтажных 
работ

Правильно сделанная крыша с ис-
пользуемым чердаком может состоять 
из нескольких слоев, каждый из ко-
торых выполняет определенную функ-
цию прежде всего чтобы эфективно за-
щищать здание от влаги и чрезмерной 
потери тепла
– соответствующее покрытие (защища-

ет от атмосферных осадков)
– слой следующего покрытия (защища-

ет от влаги снаружи)
– теплоизоляция ( является теплоизо-

лятором и звукоизолятором)
– пароизоляция (блокирует доступ 

влаги снаружи)
– плиты k-g  (являются наружной об-

шивкой)

Рис. 6.2. Система слоев в стандартно 
утепленной скатной крыше с эксплуа-
тируемым чердаком: 1. основное покрытие, 
2. слой первычного покрытия – паропроницаемая 
пленка STROTEX, 3. термоизоляция, 4. пароизоля-
ция – пароизоляционная пленка STROTEX, BUDFOL 
либо EKOFOL, BUDFOL либо EKOFOL, 5. плиты k-g

слой первычного покрытия
Обшивка является необходимым несу-
щим слоем для рубероидных покрытий 
(рубероидной черепицы либо толи) 
и листового материала. Ее можно из-
готовить из досок, фанеры либо прочих 
древесноподобных плит. В свою оче-
редь, кровля, лежащая на обрешетине, 
нуждается в герметизации в виде пер-
вичного слоя покрытия, которым мо-
жет быть традиционно применяемая 
подкладочная толь на дощатом настиле 
либо кровельная пленка Strotex. В со-
временных конструкциях крыш, решая 
проблемы, связанные с проникновени-
ем водяного пара, разработана схема, в 
которой со стороны стропила прокла-
дывается паронепроницаемая пленка, 
ограничивающая доступ водяного пара 
из внутреннего пространства дома. В 
свою очередь, с наружной стороны при-
меняются паропроницаемые пленки, 
позволяющие водяному пару выходить 
за границы конструкции, называемые 
пленками первичного покрытия. 
В зависимости от конструкции крыши, 
типа чердака, а также места прокладки 
термоизоляции рекомендуется при-
менять следующие пленки первичного 
покрытия.  
– проветриваемое покрытие (негер-

метичное под коньковой черепицей 
и в свесе):черепица керамическая и 
цементная, профилированные ме-
таллические листы,волокнисто-
цементные плиты,гофрированные 
рубероидные плиты, натуральная 
и искусственная слюда и пр.   

– герметичное покрытие(герме-
тизированное под коньковой че-
репицей и в свесе, без возможности 
вентиляции): профилированные 
металлические листы

Рис. 6.3. Неэксплуатируемый чердак. Про-
ветриваемое покрытие, 
– вентиляционная щель под основным покрытием
– слой первичного покрытия 
– вентиляционная щель под слоем первичного 

покрытия
– теплоизоляция на перекрытии
– небольшие вентиляционные отверстия на 

торцовых стенах
– оба вида пленки мало- либо вы-

сокопаропроницаемые

Рис. 6.4. Неэксплуатируемый чердак. Про-
ветриваемое покрытие,
– вентиляционная щель под основным покрытием
– слой первичного покрытия 
– теплоизоляция на перекрытии
– вентиляционные отверстия на торцовых стенах
– пленка высокопаропроницаемая

Рис. 6.5. Эксплуатируемый чердак. Про-
ветриваемое покрытие,
– вентиляционная щель под основным покрытием
– слой первичного покрытия 
– вентиляционная щель под слоем первичного 

покрытия 
– теплоизоляция между стропильными балками
– пленка малопаропроницаемая

Рис. 6.6. Эксплуатируемый чердак. 
Проветриваемое покрытие,
– вентиляционная щель под основным покрытием,
– слой первичного покрытия 
– теплоизоляция между стропильными балками
– пленка высокопаропроницаемая

1

2

3

4

5

сыщенного воздуха он поглощает до-
полнительное количество водяного 
пара. Важным является, чтобы такой 
воздух удалить наружу.
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Рис. 6.7. Неэксплуатируемый чердак. Гер-
метичное покрытие 
– слой первичного покрытия
– вентиляционная щель под первичным по-

крытием
– теплоизоляция на перекрытии
– вентиляционные отверстия на торцовых 

стенах
– пленка пароизоляционная

Рис. 6.8. Эксплуатируемый чердак. 
Герметичное покрытие 
– слой первичного покрытия
– вентиляционная щель под слоем первичного 

покрытия
– теплоизоляция между стропильными балками
– небольшие вентиляционные отверстия на 

торцовых стенах
– пленка пароизоляционная

– высокая прочность
Применяя пленку первоначального по-
крытия можно решить проблемы, связан-
ные с диффузией, конвекцией и конден-
сацией водяного пара в термоизоляции и 
конструкции крыши при одновременном 
отсутствии потери тепла, связанной с 
проветриванием термоизоляции.

Паропроницаемость Паропроницае-
мость это способность пропускать во-
дяной пар, выраженная в граммах ко-
личества водяного пара, которое про-
пускает материал в течение 24 ча-
сов через поверхность 1м2 в опре-
деленных климатических условиях. 
Количество водяного пара, про-
ходимого через пленку зависит от тем-
пературы, относительной влажности, 
а также от разницы давлений. Поэтому 
при исследовании в различных усло-
виях та же пленка будет иметь раз-
личные величины паропроницаемости. 
Напр. при темп. 23°C и влажности 50% 

пленка имеет паропроницаемость 
1700 г/м2/24 час, Но при темп. 38°C 
и влажности 85%, та же пленка имеет 
паропроницаемость 3000 г/м2/24 час.
Чтобы обойти вышеупомянутые про-
блемы, при определении паропрони-
цаемости удобнее пользоваться ко-
эффициентом Sd, который не зависит 
от температуры и влажности. Ко-
эффициентом Sd называют диффузионно 
эквивалентную или равновесную тол-
щину воздуха, он характеризует диф-
фузионные свойства строительного ма-
териала, сравнивая его с диффузионным 
сопротивлением слоя воздуха опре-
деленной толщины. Коэффициент Sd со-
ответствует толщине слоя воздуха с та-
ким же диффузионным сопротивлением 
как и строительный материал. Единицей 
Sd является метр. Чем ниже Sd матери-
ала, тем выше его паропроницаемость. 
Нельзя произвести простого пересчета 
коэффициента Sd на паропроницае-
мость, выраженную в граммах.

Паропроницаемые пленки по их диффузионным свойствам делятся на:
низкопаропроницаемые 10–100 г/м2/24 час, Sd = 0,3–10 м
армированные либо с антиконденсационным слоем необходима 
вентиляционная щель над термоизоляцией 

высокопаропроницаемые    800–4000 г/м2/24 час, Sd = 0,012–0,1 м 
изготовленные из материалов с высокой проницаемостью 
водяного пара могут непосредственно соприкасаться с термоизоляцией 

Технические параметры паропроницаемых пленок для крыш STROTEX 
 Пленки STROTEX - низ-
копаропроницаемые

Пленки STROTEX - вы-
сокопаропроницаемые

SL PP 90 110 140 1300 
Basic

1300 
V

1300 
Supreme

Поверхностная масса [г/м2] 100 90 110 140 115 135 170
Толерантность поверхностной массы ± 5%
Проницаемость водяного пара ≥ 30  ≥ 30 г/м2/24 час ≥1300 г/м2/24 час

Прочность на разрыв [N]
650
650

250
110

300
250

300
250

205
125

220
160

240
180

Устойчивость к УФ лучам 1 месяц 3 месяц
Диапазон температур - 40°C do 80°C - 40°C do 120°C
Огневая классификация Не распространяют огонь
Ширина рулона 150 см
Длина рулона 50 м
Изоляция от ветра X X X
непосредственно на теплоизоляцию X X X
на дощатый настил X X

Пленки для крыш
1. Пленки паропроницаемые 
Это гидроизоляционные материалы, 
применяемые под основное покрытие 
крыши с целью дополнительной защи-
ты конструкции и гидроизоляции от на-
носа снега, дождя, ветра, пыли, а также 
от образующегося под покрытием кон-
денсата. Они могут также служить изо-
ляционным слое, предотвращающим 
потери тепла путем выветривания. 
Их основная функция это защита тер-
моизоляции и конструкции крыши:
– от воды при монтажных работах,
– от воды, которую приносит ветер под по-

крытие в виде снега либо дождя, а также 
– от конденсата, образующегося под по-

крытием 
– от воды в случае временного повреж-

дения покрытия а также отвод влаги с 
участка термоизоляции наружу

Существенными достоинствами плен-
ки является 
– устойчивость к действию низких 

и высоких температур,
– предотвращение распространения огня
– низкий вес (квадратный метр пленки 

весит 60-170 г)

2. Пароизоляционные пленки 
Это материалы, защищающие конструк-
цию и термоизоляцию строительных пе-
регородок от проникновения водяного 
пара из жилых помещений, изнутри 
дома, а также предотвращающие потери 
тепла при выветривании. Их всегда кла-
дут по теплой стороне перегородки, на 
стропильных балках от стороны чердака. 
В зависимости от материала, из которого 
изготовлены пленки, он либо предотвра-

щают либо замедляют прохождение во-
дяного пара. Не всегда необходимым 
условием является непроникновение 
водяного пара в термоизоляцию, су-
щественным является, чтобы пар не 
проникал туда неожиданно и не кон-
денсировался в утеплении. 
Пароизоляционные пленки изготовляются 
из одно- либо многослойных материалов, 
чаще всего из полиэтилена. Пароизоляци-
онные пленки делятся на четыре вида:
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– неармированные – однослойные 
полиэтиленовые пленки толщиной   
0,15 – 0,5 мм 

 EKOFOL PI – 150
 EKOFOL PI – 200
 BUDFOL – 200
 BUDFOL – 500 

– армированные  – упрочненные тка-
нью либо сеткой

 STROTEX SL PI
 STROTEX 110 PI

– с алюминиевым слоем  – много-
слойные с тонким слоем металла

 STROTEX AL 90
 STROTEX AL 150

– из вискозного либо полипропиле-
нового нетканого материала  – мно-
гослойная с абсорбирующим слоем

 STROTEX AC 140
Целью применения регуляторов яв-
ляется контролированное прохождение 
водяного пара через строительные пе-
регородки, но в этом случае необходи-
мо положить высокопаропроницемую 
пленку со второй стороны перегородки.
Герметичность пароизоляции является 

Пароизоляционные пленки по своим диффузионным свойствам делятся на:
герметичные пленки   0–0,1 г/м2/24 час, Sd = 60–100 м
изготовленные из материалов, не пропускающих водяной пар 
пленки, содержащие чаще всего слой алюминия
такие пленки называют также отражающими, 
так как они дополнительно отражают тепловые лучи.

замедляющие проникновение пара    0,2–3,0 г/м2/24 час, Sd = 15–50 м
пленки, которые незначительно пропускают водяной пар 
по принципу диффузии, они лишь замедляют процесс проникновения водяного пара, 
не являясь для него барьером 

регулятор пара  4,0–6,0 г/м2/24 час
материалы, характеризующиеся большей проницаемостью. 
одним из слоев регулятора является нетканый материал, впитывающий влагу 
и помогающий при антиконденсационном действии
могут располагаться между слоями термоизоляции

Целью применения регуляторов является контролирование перемещения водяного пара через 
строительную перегородку, но в этом случае необходимо применить высокопроницаемую 
пленку на второй стороне перегородки

Рис. 6.9. возможные способы расположения 
пароизоляции 

a) регулятор пара 

b) остальные пленки

очень важным условием ее правильного 
действия. Плохо положенная, со щелями 
она принесет больший урон, чем ее от-
сутствие. Попадание водяного пара че-
рез щели приведет к еще большему 
увлажнению конструкции и термоизо-
ляции, чем в результате диффузии, так 
как водяной пар через щели заполнит 
всю термоизоляцию и там останется. По 
этой причине следует позаботиться о 
герметичности отдельных участков паро-
оизоляции, а также ее соединений с эле-
ментами конструкции крыши и стенами, 
особенно на изгибах и в углах зданий.

3. Ветрозащитные пленки 
 WIGOFOL 100
 WIGOFOL 150

Ветрозащитные пленки  применяются 
главным образом в конструкции каркас-
ных стен с наружной стороны, но монти-
руются также на крышах и их наличие не-
обходимо на крышах типа вентилируемых, 
в которых роль слоя первоначального по-
крытия играет обшивка из досок и толи 
или покрытием является рубероидная че-
репица. В таких крышах, чтобы получить 
функцональную вентиляционную щель, 
следует применять ветрозащитную плен-
ку в качестве дистанционного материала 
между термоизоляцией и обшивкой. 
Эти материалы предохраняют от потери 
тепла по принципу сквозняков, возника-
ющих при негерметичности между тер-
моизоляцией и конструкцией, а также от 
попадания атмосферной влаги внутрь за-
щищенной перегородки. Ветроизоляция 
предотвращает выветривание частичек 
материала утепления, а также осаждением 
нем пыли. Поскольку ветроизоляция в ка-
честве дистанционного материала со-
прикасается с термоизоляцией она 
должна характеризоваться высокой па-
ропроницаемостью. Чтобы она выполняла 
свою функцию ее необходимо клеить при 
соединениях внакладку и впритык со сте-
нами здания либо дымовых труб.

Рис. 6.10. 
Крыша из ветроизоляционной пленки 
WIGOFOL:
1. основное покрытие (толь либо битумная 
черепица), 2. обрешетка из досок, 3. вентиля-
ционная щель, 4. ветроизоляционная пленка 
WIGOFOL, 5. термоизоляция

1 2 3 4 5
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Подборка 
кровельных пленок
Эффективность функционирования системы 
вентиляции крыши зависит от равновесия ба-
ланса поступления водяного пара, так, чтобы 
количество пара, уходящего из-под крыши 
была как минимум такой же, как и приходя-
щего. Материал следует подбирать таким об-
разом, чтобы диффузионное сопротивление 
отдельных слоев от середины наружу умень-
шался, причем диффузионное сопротивление 
пароизоляции должно быть тем больше, чем 
большим является диффузионное сопротив-
ление слоя первоначального покрытия. Если 
пленка первоначального покрытия имеет Sd 
меньше 0,3 м, то пароизоляция должна иметь 
Sd не менее 2 м, если Sd паропроницаемой 
пленки больше 0,3 м (низкопаропроницае-
мые пленки), то следует применять наиболее 
эффективные паронепроницаемые пленки.
Тип пленки, котрую следует применить, 
зависит от способа вентиляции крыши. Одни 
пленки следует применять на крышах неэкс-
плуатируемых чердаков, а иные на исполь-
зуемых чердаках. Подбирая пленку предва-
рительного покрытия, нужно принимать во 
внимание разновидность кровли. 
Под кровлю из большего количества герме-
тически соединенных элементов – например 
из профилированных металлических листов 
большого формата, герметически соеди-
ненных под коньком и (либо) свесом, без 
возможности вентиляции – в качестве слоя 
предварительного покрытия лучшими будут 
пленки с паропроницаемостью, близкой к 
нулю и имеющие пароизоляционные свойс-
тва, безусловно, такие пленки нуждаются в 
вентиляционной щели над термоизоляцией. 
Если кровля будет состоять из мелких 
элементов внакладку, например, керами-
ческой черепицы, гофрированных рубе-
роидных цементных плит, натуральной и 
искусственной слюды – то можно приме-
нять оба вида пленки. Безусловно, лучши-
ми будут пленки с высокой паропрони-
цаемостью, но свою функцию выполнят 
также низкопаропроницаемые пленки, но 
в этом случае необходимо сделать вторую 
вентиляционную щель.
Некоторые типы высокопаропроница-
емых пленок можно класть непосредс-
твенно на дощатом настиле и это пленки с 
увеличенной прочностью на разрыв
Одновременная укладка обеих пленок 
– паропроницаемой и пароизоляционной – 
является прекрасной системой, в которой 
проникновение водяного пара в значитель-
ной степени ограничен, а влага, которая 
попадает в термоизоляцию и конструкцию 
стены либо крыши имеет возможность выйти 
наружу и не скапливается в них.

Без вентиляционной щели над теплоизоляцией можно класть исключи-
тельно высокопаропроницаемые пленки
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Рис. 6.11. Крыша из низкопаропроница-
емой пленки STROTEX: 1.  основное пок-
рытие, 2. верхняя вентиляционная щель, 
3. низкопаропроницаемая кровельная 
пленка (STROTEX), 4. нижняя вентиляцион-
ная щель, 5. термоизоляция
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Рис. 6.12. Крыша из высокопаропро-
ницаемой пленки STROTEX: 1. основное 
покрытие, 2 вентиляционная щель, 3. 
высокопаропроницаемая кровельная 
пленка (STROTEX, 4. термоизоляция
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Вентиляция 
скатов крыши
В утепленной крыше между собственно 
кровлей и изоляцией необходимо оста-
вить вентиляционное пространство. 
Правильная вентиляция скатов крыши это:
– ликвидация тепловых пробок
– быстрое просыхание скатов, напр. 

после дождя
– вывод наружу водяного пара 
– уменьшение разницы температур по 

обеих сторонах кровли
С точки зрения физики здания кры-
ши делятся на непроветриваемые и 
проветриваемые. 
Крыша, внутри которой проветривае-
мое пространство делит термоизоля-
цию от кровли, называется вентилиру-
емой крышей.
На неэксплуатируемых чердаках  
утепляют перекрытие, а крышу в этом 
случае не следует утеплять. Если термо-
изоляция лежит на перекрытии, то между 
ней и слоем первоначального покрытия 
образуется естественное пространс-
тво, вентилирующее термоизоляцию и 
конструкцию крыши, большое количество 
воздуха под крышей благоприятствует 
выравниванию влажности и температу-
ры. Несмотря на это следует обеспечить 
достаточные отверстия на свесе и коньке, 
благодаря которым возникнет постоянная 
вентиляция крыши. Возможны два напра-
ления движения воздуха – параллельный 
и перпендикулярный до конька.

Эксплуатируемая 
поверхность

Способ вентиляции зависит от типа 
примененного слоя первоначального 
покрытия. Вентиляцию таких крыш можно 
реализовать при помощи одной либо 
двух вентиляционных щелей. Если в 
качестве слоя первоначального покры-
тия применялся дощатый настил с толью 
либо низкопаропроницаемая пленка, 
то необходимы две щели. Нижняя щель 
осушает изоляцию и конструкцию крыши. 
При высокопаропроницаемой пленке 
можно не применять нижнюю вентиляци-
онную щель, а весь водный пар удаляется 
через верхнюю щель, которая создается 
обрешеткой. И тогда эффективность вер-
хнего пространства становится особенно 
важным.

Эксплуатируемая 
поверхность

Рис. 6.17. Вентиляция при помощи одной 
вентиляционной щели

Рис. 6.16. Вентиляция при помощи двух 
вентиляционных щелей

В скатных крышах с эксплуати-
руемым чердаком выравнивание 
влажности и температуры должно быть 
обеспечено соответственно венти-
лируемыми скатами крыши. Вентили-
рующее пространство ограничено 
до щели, которая не может быть ни 
слишком малой, ни слишком большой. 

Рис. 6.13. Крыша из специальной высо-
копаропро - ницаемой пленки STROTEX: 
1. основное покрытие, 2. вентиляционная 
щель, 3. высокопаропроницаемая кровельная 
пленка (STROTEX) -на обрешетку 4. обрешетка 
из досок, 5. термоизоляция
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Величина вентиляционной щели
Водяной пар в изоляционном материале 
всегда перемещается от более теплой 
стороны к более холодной. Удаление 
влаги возможно лишь в условиях сво-
бодного перемещения воздуха. Водяной 
пар наиболее эффективно перемещается 
с воздухом. Это явление называется 
конвекцией водяного пара. Воздух, 
который не перемещается, является для 
нее тормозом. Чтобы вентиляция была 
эффективной, необходимы вход и выход 
атмосферного воздуха. Вентиляционная 
щель должна быть открыта внизу, под 
свесом (вход) и вверху, под коньком 
(выход). Разница давлений вызывает дви-
жение воздуха в щели и предотвращает 
накопление влаги. Воздух засасывается 
вакуумом через входную щель под све-
сом крыши, поступает вверх к коньку и 
выходя забирает с собой избыток влаги. 
Для свободного перемещения воздуха 
важным является точное определение 
входа и выхода щели.
Размер щели определяется площадью по-
перечного сечения, так, чтобы точка росы 
не оказалась в районе термоизоляцион-

Рис. 6.14.

Рис. 6.15.
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ного иатериала, так как это вызвало бы его 
увлажнение, а при отрицательных тем-
пературах его заиндевение. Эта площадь 
пропорциональна площади вентилируе-
мого ската крыши. Величина вентиляци-
онного поперечного сечения под свесом, 
а также в остальных местах крыши (на 
ее скате) должна составлять 0,2% приле-
гающей поверхности крыши, однако не 
менее 200 см2 на 1 метр ширины крыши. 
Вентиляционные поперечные сечения вы-
ходных отверстий вентиляционной щели 
на коньке либо на ребре крыше должно 
составлять 0,05% поверхности крыши (од-
ного ската). Вышеперечисленные условия 
определяют размеры щелей при длине 
стропильной балки не более 10 м. При 
более длинных стропильных балках щель 
должна быть соответственно большей. 
Кроме этого следует учесть уменьшение 
площади поперечного сечения щели 
на толщину реек и контрреек, которые 
составляют ок. 16% площади поперечного 
сечения.  

Примеры размеров щелей

Длина стропильной балки 
[м]

Вентиляционная щель
свес

Конек*
теоретически практически

[см2/м] [мм] [см2/м]

6 200 24  30
7 200 24 35
8 200 24 40
9 200 24 45

10 200 24 50
11 220 26 55
12 240 29 60
13 260 31 65
14 280 33 70
15 300 36 75
16 320 38 80
17 340 40 85
18 360 43 90
19 380 45 95
20 400 48 100
21 420 50 105
22 440 52 110

* щель рассчитанана на одну сторону ската
Правильно выполненная вентиляция эффективно высушивает всю крышу.

Все типы покрытий подобраны хорошо, 
термоизоляционные материалы, пароп-
роницаемые и пароизоляционные плен-
ки совершенны, системы комплектны. Но 
не всегда эти элементы соответственно 
подобраны и положены там, где должны 
быть. При их неправильном монтаже и 
эксплуатации, несмотря на прекрасные 
параметры, они не будут работать так, 
как бы мы этого желали. 
Следует помнить, что применение 
пленок STROTEX, BUDFOL или EKOFOL 
должно соответствовать технической 
документации объекта, обязующим 
юридическим распоряжениям и 
правилам кровельного дела.
В связи со всем вышесказанным следует 
обращать особенное внимание на:
1. Место укладки кровельной 

пленки
Правильная укладка пленки ограни-
чивает неконтролированное переме-
щение водяного пара через крышу и 
предотвращает тем самым увлажнение 
конструкции и утепления крыши. Часто, 
однако, укладка проводится с ошибками, 
что приносит большой урон и система не 
функционирует правильно. Если пар не 
может выйти из-под крыши, он конден-
сируется и увлажняет ее конструкцию 
и положенную на ней теплоизоляцию. 
Увлажненные доски и деревянные балки 
быстро разрушаются, a увлажненная изо-
ляция хуже выполняет свою функцию. 

Правильное выполнение монтажных работ

– Укладка пленки первичного покры-
тия с высoкой паропроницаемостью 
в герметичных обшивках, с гермети-
зацией пространства под коньком 
над водосточной трубой, вызовет 
отсутствие движения атмосферного 
воздуха, а водяной пар, без возмож-
ности выхода из-под металлического 
листа будет постепенно собираться 
и конденсироваться.

– Аналогично своей функции не 
выполнит ветроизоляционная 
пленка, положенная вместо пленки 
первичного покрытия. Ветроизоля-
ция применяется на крышах, но она 
имеет иное задание. Она применяет-
ся под обшивку из дощатого настила, 
создавая вентиляционную щель над 
термоизоляцией в крашах с покры-
тием, требующим жесткой обшивки. 

– Укладка низкопаропроницаемой плен-
ки непосредственно на дощатом насти-
ле снизу которого прижата теплоизоля-
ция, приведет к тому, что такой дощатый 
настил быстро разрушится. Водяной пар 
конденсируется под пленкой и увлаж-
няет доски. На доски можно укладывать 
исключительно некоторые высокопа-
ропроницаемые пленки, предназначен-
ные для этой цели. Исключением могут 
быть специальные низкопаропроница-
емые пленки, которые можно класть на 
дощатые настилы, но в этом случае не-
обходима вентиляционная щель между 

теплоизоляцией и дощатым настилом.
2. Правильная очередность работ
Очень важным является правильное 
в соответствующей очередности и во 
времени укладка всех слоев крыши. 
Утеплять крышу следует при поло-
жительных температурах, когда вата 
сухая, a в помещениях соответствую-
щая влажность. Чаще всего утепляют 
крыши осенью, когда вата часто бы-
вает влажной либо непосредственно 
после мокрых отделочных работах 
(отделка пола, штукатурка), когда в 
помещениях нового здания стоит 
высокая влажность. Водяной пар 
насыщает вату, еще не защищенную 
пароизоляцией. При укладке паро-
изоляции в таком моменте пар в ней 
закрывается, тем самым снижаются ее 
термоизоляционные свойства. 
3. Продолжительность эксплата-
ции на солнце
При слишком долгом нахождении на 
крыше пленки первичного покрытия 
без укладки на ней основного покрытия 
на ней могут появиться структурные 
изменения в результате действия 
ультрафиолетовых лучей. Пленка не вы-
полняет функции основного покрытия, 
поэтому в сроках, указанных изготови-
телем, это покрытие следует уложить.
Даже через минимальные щели сол-
нечный свет попадает под покрытие и 
ульрафиолетовое излучение постепенно 
разрушает пленку. Поэтому следует ста-
рательно позаботиться, чтобы свет, также 
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рассеянный как можно в меньшем коли-
честве попадал в те места, где положена 
пленка. Это касается таких мест как свес, 
соединения вертикальными препятстви-
ями, чердачные окна и прочие отверстия, 
через которые солнце может проникать 
и проделывать свою разрушительную 
работу. 
Срок появления повреждений зависит 
от типа пленки, продолжительности и 
интенсивности действия  солнечных 
лучей. Через поврежденную пленку 
влага будет попадать в термоизоляцию 
крыши. А хуже всего то, что поврежден-
ной пленки не видно, поскольку она 
находится под покрытием крыши. 
4. Необходимость применения 
контрреек ( на крышах, покрытых 
металлическими листами)
В крышах, где термоизоляция уложена 
между стропильными балками, приме-
нение конрреек является обязательным.  
Если рейки крепятся непосредственно 
на пленке первичного покрытия, то вода 
задерживается в местах соединений 
стропильных балок и реек, воздух не 
перемещается под металлическими лис-
тами, пленка нагревается и тем самым 
ускоряется ее деградация. На сильном 
солнцепеке температуры под металли-
ческими листами значительно превыша-
ют предельную термическую прочность 
пленки. Через соответствующую венти-
ляционную щель, образованную между 
контррейками и рейками воздух может 
свободно перемещаться, водяной пар 
выводится за пределы покрытия крыши 
и в достаточной степени изолирует 
пленку от чрезмерного прегревания. 
Неприменение контррейки имеет свои 
причины не только в неэксплуатируемых 
крышах, когда отсутствует теплоизоляция 
между стропильными балками, где роль 
вентиляционного пространства играет 
весь чердак, но тогда пленка укладыва-
ется свободно, минимум с 2-cантиметро-
вым свесом таким образом, чтобы обра-
зовавшийся конденсат не скапливался на 
рейках и чтобы воздух мог перемещаться 
под металлическими листами.
5. Устройство вентиляционной 
щели над термоизоляцией
Отсутствие щели приведет к значи-
тельному увлажнению термоизоляции 
крыши. Укладка минеральной ваты впри-
тык с низкопаропроницаемой пленкой 
либо с обшивкой, на которой уложена 
толь, приведет к тому, что водяной пар, 
пройдя через пленку, заблокируется 
и останется в крыше. Аналогичная 
ситуация возникнет, если пленка будет 
уложена непосредственно под дощатым 

настилом, на котором лежит толь. При 
таком решении необходимо устроить 
вентиляционную щель над изоляцией. 
6. Обеспечение проходимости 
вентиляционной щели 
Правильное устройство и уход за щелью 
это не простое дело, оно связано с допол-
нительными расходами на материалы и 
работу. Крыши с несколькими скатами, со 
слуховыми и чердачными окнами и други-
ми элементами нуждаются в сложных 
процессах, связанных с реализацией вен-
тиляции между стропильными балками.
Непроходимость щели, ограничи-
вающая движение воздуха, вызовет 
подобные результаты как при отсутс-
твии щели. Непроходимость может 
возникнуть, если например: 
– отсутствуют входные и выходные 

отверстия
– прерваны ходы приточной вентиля-

ции (при выстающих элементах)
– отсутствуют дистанционные матери-

алы либо вентиляционные вкладыши
– положенная термоизоляция толще, 

чем высота стропильной балки 
– сморщилась либо скатилась термо-

изоляция, особенно около свеса
– теплоизоляция прижата к пленке, ко-

торая положена под металлическим 
листом не плотно

– пленка выталкивается изоляцией 
– образовался ком из снега и льда в свесе
7. Правильная укладка пленки 
в ендове
Одним из наиболее трудных моментов 
крыши является ендова, т.е. вогнутое со-
единение двух скатов. При правльном ус-
тройстве ендовы необходимо положить 
дополнительную ленту пленки вдоль 
стропильной балки ендовы и приклеить 

эту ленту к основному слою. Дополни-
тельно следует помнить об укладке лент 
фольги попеременно с обеих сторон 
ската с большими боковыми накладками. 
Слишком маленькие накладки не обеспе-
чат герметичности и вода будет протекать 
под пленку, положенную на втором скате. 
8. Механические повреждения 
пленки 
Кровельные пленки подвержены 
разрыву при креплении их к стропилу 
и во время укладки на них покрытия 
крыши. При этом может возникнуть 
непредвиденная перегрузка пленки и 
ее повреждение. Такая перегрузка мо-
жет произойти от инструмента либо от 
какого-то чуждого элемента, а в случае 
крыш из дощатой обшивки от слишком 
интенсивного хождения по пленке. 
Несмотря на то, что пленки прекрасно 
выдерживают нагрузку обшивки, то для 
перемещения по крыше рекомендуется 
пользоваться естественно образован-
ной лестницей, которая состоит из реек 
и контрреек. 
При креплении мембраны к стропи-
лу гвоздем или скобой возникает ее 
продыравливание в этих местах. Эти 
места закрыты контррейками, т.е. каза-
лось бы, что они не являются местом 
возможного протекания, но при от-
сутствии параллельности и идеальной 
обшивки поверхностей контррейки 
и стропила, возникают пустые про-
странства между ними. Стекающая по 
кровельной мембране вода находит 
пустые пространства между поверх-
ностями контрреек и реек, попадает в 
продырявленные места и перемещает-
ся под пленку, попадая непосредствен-
но на термоизоляцию. 

Принципы укладки паропро-
ницаемых пленок STROTEX
Чтобы система функционировала четко, 
все работы следует провести правиль-
но и старательно. Следует соблюдать 
все принципы, связанные с укладкой 
и соединением пленки. Это особенно 
касается таких трудных мест как: 
– конек, ендова, ребра
– соединения с отделкой металличес-

кими листами в свесе 
– соединения со стенами, окнами, 

дымовыми трубами и прочими выста-
ющими из крыш элементами 

Применение пленки STROTEX долж-
но соответствовать технической 
документации объекта, обязующим 

юридическим распоряжениям и 
правилам кровельного дела
Различия в методах укладки высоко- и 
низкопаропроницаемых кровельных 
пленок STROTEX связаны с их раз-
личными свойствами, которыми они 
характеризуются. 
1. Общие принципы
a) Пленка не выполняет функции 

собственно кровельного покрытия, 
поэтому в рекомендованных сроках 
следует положить основное покры-
тие, чтобы предотвратить разруше-
ния, вызванные действием ультрафи-
олетовых лучей. 
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b) При экстремальных погодных усло-
виях (продолжительные осадки, мо-
росящий дождь с порывами ветра) 
может наблюдаться местное проник-
новение воды в местах накладок, а 
в местах реек физическое явление 
капиллярного проникновения влаги.

c) Для заделки поверхностных повреж-
дений всех видов пленок следует упот-
реблять куски, вырезанные из ори-
гинального материал, а соединения 
герметизировать монтажной лентой.

d) Возникшие большие поврежденные 
участки основного покрытия (чере-
пица, металлические листы) следует 
как можно быстрее удалить.

e)Нельзя укладывать пленку на свежо-
импрегнованные элементы конс-
трукции крыши.

2. Направление укладки
Пленку можно класть параллельно 
либо перпендикулярно до свеса, всегда 
надписями вверх. Направление укладки 
пленок на стропилах не имеет значения 
для их функций, однако, удобнее укла-
дывать их параллельно свесу. Укладка 
вдоль стропила имеет смысл только в 
нескольких случаях. Если основным пок-
рытием крыши являются листы большого 
формата, положенные перпендикулярно 
до свеса либо при ремонте, когда удобнее 
проводить ремонты участками. Укладку 
пленки следует начать всегда снизу кры-
ши. Нижний конец пленки необходимо 
заложить на свес, отделанный металли-
ческими листами. 

мембраной. 
Низкопаропроницаемые пленки, в кото-
рых паропроницаемость осуществляется 
при помощи микроперфорации, следует 
укладывать на стропилах с небольшим 
(минимальным) свисанием. Слишком 
большое натяжение пленки может 
вызвать увеличение микроотверстий, что 
будет связано с протеканием конденсата 
в термоизоляцию либо попаданием на 
деревянные элементы стропила. Таким 
образом пленка будет защищена от чрез-
мерного растяжения при перемещении 
стропила под действием ветра.

5. Крепление и соединение 
Все пленки прибивают непосредствен-
но к стропилу (деревянной обшивке) 
кровельными скобами при помощи 
такера. В конце пленку прижимают к 
стропилу (деревянной обшивке) контр-
рейками, которые прибивают немед-
ленно сверху. После этого контррейки 
обрезают на короткую длину, которая 
должна отвечать ширине одной ленты. 
Контррейки следует прикреплять 
таким образом, чтобы предотвратить 
попадание влаги на участке гвоздей. 
Крепление пленки к стропилу гвоздями 
либо скобами вызывает ее проды-
рявливание в этом месте и хотя оно 
закрыто контррейками, не обеспечива-
ет полной герметизации. 
Негерметизация между стропилом и 
контррейкой может возникнуть в связи с:
– отсутствием идеальной параллель-

ности между поверхностями контр-
рейки и стропила

– возникновением пустоты между 
контррейкой и стропилом,

– продырявливанием мембраны гвоз-
дем, что нарушает ее водонепрони-
цаемую структуру,

– легкостью, с которой вода стекает с 
верхних партий мембраны вниз, ис-
пользуя различные возможные щели 

Стекающая вода легко находит пусто-
ты между поверхностями, попадая в 
продырявленные места, в результате 
чего стекание воды интенсифицирует-
ся и вода попадает в термоизоляцию. 
Чтобы эффективно противодейство-
вать такому явлению следует опасные 
места защитить специальной лентой, 
которая прекрасно заполнит пустоты 
между между контррейкой и стропи-
лом, герметизируя также места проды-
рявливания пленки гвоздем.  

Рис. 7.1. 1 отделка металлическими 
листами свеса, 2. пленка

2

1

3. Натяжение    
Высокопаропроницаемые пленки 
могут лежать непосредственно на тер-
моизоляции с небольшим натяжением 
с целью предохранения мембраны от 
вздутия и прижатия к кровельному 
покрытию термоизоляцией, смон-
тированной между стропилами. Это 
могло бы вызвать непроходимость 
вентиляционного пространства над 

Рис. 7.2. Методы натяжения пленки

a) высокопаропроницаемая пленка

b) низкопаропроницаемая пленка 

4. Нахлестка
Последующие ленты пленки следует 
укладывать внахлест, величина которо-
го зависит от степени наклона крыши. 
Важным является сохранение его соот-
ветствующего размера, который должен 
составлять 10-15 см (ширина закладки для 
пленок типа STROTEX указывается на эти-
кетке либо иным характерным образом). 
При наклоне крыши менее 22° закладка 
должна составлять как минимум 20 cм. Для 
безопасности ленты можно склеить друг 
с другом специальной монтажной лентой. 
В случае полной деревянной обшивки 
верхняя лента должна закрывать гвозди в 
нижней части. 

Рис. 7.3. 1 первый слой пленки, 2. очередной 
слой пленки с соответствующей нахлесткой, 
3. обозначенный на пленке нахлест

3

2

1

Рис. 7.4. 1. пленка, 2. скобы, 3. контррейки

1

3

2
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Монтаж без применения контррее-
ек можно провести исключительно 
на собственную ответственность. 
Пленку следует монтировать, при-
бивая одновременно обшивку под 
основное покрытие. На контррейки 
прибивают рейки на расстоянии в 
зависимости от типа основного пок-
рытия, по образовавшейся лестнице 
входят выше, чтобы положить оче-
редную ленту пленки. При полной 
дощатой обшивке таким образом 
пленка защищена также от механи-
ческого повреждения, которое может 
возникнуть при монтаже.
В случае необходимости продольной 
укладки соединения покрытия должны 
лежать на стропиле, их необходимо 
соединять и герметизировать монтаж-
ной лентой. При горизонтальной ук-
ладке следует избегать вертикальных 
соединений пленки. Однако иногда, 
чтобы использовать отрезанную от ру-
лона часть пленки, следует старатель-
но сделать соединение, концы пленки 
обязательно завернуть, герметизиро-
вать и прикрепить скобами.

стия на коньке и свесе недостаточные, 
то следует дополнительно применить 
вентиляционную черепицу (небольшие 
трубы). Вокруг элементов, выходящих за 
пределы крыши, пленку следует монти-
ровать так, чтобы вентиляционная щель 
не была заблокирована. 
Пленки с высоким диффузионными 
свойствами не нуждаются в вентиля-
ционной щели над термоизоляцией, 
поэтому отпадают заботы, связанные с 
ее устройством. Термоизоляция может 
соприкасаться с ними и единствен-
ным условием их правильной работы 
является четкое функционирование 
вентиляции основного покрытия крыши, 
которое естественным способом созда-
ют рейки и контррейки.
Устройство вентиляционной щели, осо-
бенно в крышах сложной конструкции 
это довольно трудное задание, поэтому 
для обеспечения передвижения венти-
лирующего воздуха в опасных местах 
следует применять вентиляционные 
вкладыши, соединяющие пространства 
над и под пленкой. Они применяются ч  
аще всего тогда, когда воздух не может 
иначе попасть под пленку, на первой 
закладке над свесом либо на ребрах в 
ендовах, где очень трудно ввести венти-
ляционный воздух под конек без них. 

была приклеена к части металли-
ческого листа в свесе при помощи 
двусторонней клеющей ленты. Это 
предотвращает шелест и чрезмерное 
растяжение пленки при сильном ветре, 
а также гарантирует свободное пере-
мещение воздуха. Соответствующее ее 
соединение с металлической отделкой 
это решающий момент правильного 
отвода осадков и эффектиное действие 
вентиляции крыши. Это соединение 
можно выполнить двумя способами, 
это связано с местом выхода пленки и 
тем самым конденсата наружу в водо-
сточную трубу либо под трубу. В обоих 

Рис. 7.8. Укладка пленки непосредственно в 
водосточную трубу

Рис. 7.9. Укладка пленки под 
водосточную трубу6. Вентиляционная щель

Чтобы вентиляционная щель над термоизо-
ляцией хорошо функционировала, ее нуж-
но устроить с применением дистанцонных 
материалов, которые будут гарантировать 
ее размеры на всей ее длине. В качес-
тве дистанционного материала можно 
применить веревку, растянутую между 
стропилами. Чтобы обеспечить соответс-
твующую щель веревку нужно натянуть 
плотно: через каждые 15 - 20 cм. Безуслов-
но, лучшим дистанционным материалом 
являются нетканые материалы, но они 
гораздо дороже. 
Важным является, чтобы щель имела 
хорошо функционирующее входное 
отверстие на свесе крыши и выходное 
на коньке. Если существующие отвер-

Рис. 7.5. продольное соединение 
отрезков пленки

7. Свес
Свес это место, в котором начинается 
укладка пленки. Важно, чтобы пленка 

Рис. 7.6. 1. вентиляционный вкладыш, 2. верх-
няя щель, 3. пленка, 4. нижняя щель

Рис. 7.7. 1. вентиляционный вкладыш, 2. верх-
няя щель, 3. пленка, 4. нижняя щель
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случаях следует защитить выстающую 
пленку от воздействия рассеянных 
солнечных лучей.
Первый из них более распространен-
ный, что не означает, что лучший, это 
введение конца пленки непосредс-
твенно в водосточную трубу. К сожа-
лению, эта система имеет недостатки. 
Зимой накапливающийся над водо-
сточной трубой лед по таящему снегу 
перекрывает вентиляционное про-
странство над пленкой, в результате 
чего задерживается вода около свеса, 
a в экстремальных условиях вода 
поднимается под покрытие, что может 
привести к разрушению пленки, метал-
лических листов и покрытия крыши.



ПЛЕНКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 19

Сп
ра

во
чн

ик
 п

о 
пр

им
ен

ен
ию

Намного лучшим способом будет 
– покрыть пленкой стропила до самого 
их конца и отводить конденсат под 
водосточную трубу. Хотя стекающая 
вода при сильном ветре может зали-
вать фасад, но в нормальных условиях 
это будут чуть заметные количества 
и не будут проблемой. Зато можно на 
ранней стадии определить возможную 
негерметичность либо разрушение 
покрытия крыши, а также отсутствует 
опасность блокирования вентиляци-
онной щели. Но этот способ сущест-
венно ограничивает свободу монтажа 
водосточных труб.

8. Конек
Укладка пленки в конек зависит от типа 
используемой пленки, а также от спо-
соба укладки термоизоляции. Сущес-
твуют два способа устройства конька: 
конек закрытый и конек открытый. 
Конек открытый устраивается в случае 
применения низкопаропроницаемых 
пленок, тогда пленка подводится ниже 
конька примерно на 5 cм, оставляя 
открытым участок между коньком и 
краем пленки. Этот участок будет вы-

5 cm

20 cm

ходом вентиляционной щели, образуе-
мой стропилом. 
Конек открытый устраивается также 
когда термоизоляция не доходит до 
верха конька и нельзя  избавиться от 
попадания водяного пара в связи с пе-
ремещением воздуха, так называемой 
конвекции. В этом случае рекомендует-
ся конструкция, в которой слои покры-
тыя будут отделены друг от друга. 
Конек закрытый применяется при 
высокопаропроницаемых пленках. 
Последнюю ленту мембраны кладут на 
закладку и приклеивают клеющей лен-
той таким образом, чтобы сам конек 
был прикрыт дважды. Конек, плотно 
прикрытый пленкой, имеет основное 
значение, защищает от дождя и снега, 
приносимого ветром под конек крыши, 
а также уменьшает потери тепла. 
Поддувание является естествнным 
процессом, так как при многолетней 
эксплуатации уплотнения конька теря-
ют свои свойства и тогда вода и воздух 
легко попадают в термоизоляцию.

9. Дымовая труба
Пленку около дымовых труб следует 
соответственно разрезать и прикре-
пить. Вначале пленку разрезают крест 
на крест, завертывают на трубу, затем 
подрезают так, чтобы завернутые на 
трубу участки пленки имели 10-15 cм. 
Затем пленку следует плотно прикле-
ить к трубе двусторонней клеющей 
лентой. Над трубой следует устроить 
желобок из пленки, который будет 
защищать ее от намокания, если бы 
через покрытие попала вода.  Задачей 
желобка является отвод воды, которая 
может появитья, как можно дальше от 
соседнего стропила.
Чтобы правильно устроить желобек, 
следует: сорвать контррейки под 
фартуком и распилить их в том месте, 
где можно вложить дополнительный 
кусок пленки, из чего будет устро-
ен желобок. Затем следует сделать 
поперечный разрез пленки между 
серединами соседних стропил вместе 
с 10 cм вертикальными надрезами 
пленки на обоих стропилах. Следу-
ет быть внимательным, чтобы место 
разреза не покрывалось с рейкой, 
служащей для крепления основного 
покрытия крыши. В так подготов-
ленное место укладывается лента 
пленки минимум на глубине 10 cm так, 
чтобы выставало минимум 15 cm за 
границей соседнего стропила. Вновь 
прибивают верхние части сорванных 
контрреек, а верхний край пленки 

Рис. 7.11. Открытый конек

Рис. 7.10. Открытый конек 
с прикрытым выходом щели

Рис. 7.12. Закрытый конек

Рис. 7.13. 1. фрагменты пленки, выложенные 
на дымовую трубу, 2 отводящие желоба
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крепится к стропилу. Нижний подвер-
тывают кверху и прибивают к рейке 
над дымовой трубой, слегка поднимая 
один ее конец, чтобы получился не-
большой угол наклона. Конечный этап 
– прибить нижние части контрреек, 
оставляя место для фартука. 

10. Чердачные окна
Отверстия для чердачных окон вырезают 
уже после укладки пленки. Пленку сле-
дует обрезать так. чтобы ее можно было 
завернуть на оконную коробку. Затем 
следует приклеить пленку двусторонней 
клеющей лентой либо воспользоваться 
уплотнительной манжетой, которая 
поставляется заводом-изготовителем 
в комплекте с окнами. При отсутствии 
манжеты можно из дополнительных 
отрезков пленки уплотнить соединение 
окна с пленкой. Некоторые изготови-
тели чердачных окон приводят свои 
способы вырезки и соединения пленки 
в оконных проемах. Над окном, как и в 
случаях с другими элементами, следует 
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12. Отводящий желобок
Желобки устраивают из дополнительных 
отрезков пленки, которые подкладывают 
под ближайшую накладку либо разрез в 
форме буквы „U”, сделанный над защища-
емым элементом. Основа буквы „U” долж-
на быть длиннее, чем ширина защищае-
мого отверстия. Верхний край крепится к 
стропилу либо приклеивается клеющей 
лентой, а нижний подвертывают вверх и 
прибивают к ближайшей рейке непос-
редственно над перегородкой, оставляя 
минимальный наклон на одну сторону.
Желобки защищают от стекающего 
конденсата либо от протекания. 

13. Торцовая стена
Если крыша не выходит за пределы 
торцовой стены дома, пленку нужно 
положить также на стену. В случае стен, 
соседствующих со скатом крыши, пленку 
нужно завернуть на высоту примерно 
5 cм выше плоскости покрытия крыши, 
а соединение уплотнить двусторонней 
клеющей пленкой. Необходимо помнить, 
чтобы над соединением кровельного 
покрытия со стеной смонтировать от-
делку металлическими листами с целью 
защиты пленки от воздействия ультрафи-
олетового излучения.

Рис. 7.14. Методы вырезания 
отверстий в пленке

a) низкопаропроницаемая пленка 

b) высокопаропроницаемая пленка

Рис. 7.15. Методы отвода воды 
желобом

Рис. 7.16. 1 пленка 2 торцовая стена

Рис. 7.17. 1 пленка, 2 стена

Рис. 7.18. Очередность укладки слоев плен-
ки на коньке : 1. правый отрезок, 2. левый 
отрезок, уложенный с нахлестом на правую 
сторону, 3. дополнительный отрезок пленки

Рис. 7.19. Очередность укладки слоев на 
ребре: 1. дополнительный отрезок пленки, 
2. правый отрезок, 3. левый 
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14. Ендова, хребет 
Ендова это опасное место крыши, 
особенно подверженое протеканию, 
поэтому его следует особенно стара-
тельно защитить. Это место, в котором 
может накапливаться вода, поэтому 
оно должно быть покрыто двойным 
слоем пленки. Рекомендуется поло-

устроить желобок, отводящий воду, либо 
применить поставляемую некоторыми 
производителями системную обработку, 
что заменит желобок. 

11. Элементы, проходящие через 
крышу 
Небольшие элементы (вентиляционные 
трубы, антенны) здания, проходящие 
через крышу следует правильно уплот-
нить, а вырезы в пленке должны точно 
подходитьк размерам элементов. 
На пленке высокопаропроницаемой 
следует сделать звездообразный над-
рез, a затем после прохода элемента 
через разрез куски пленки уложить во-
круг этого элемента и плотно заклеить 
сверху клеющей лентой. Рекомендует-
ся устроить над таким элементом от-
водящий желобок из дополнительного 
отрезка пленки в случае попадания 
воды.
 При пленке высокопаропроницаемой 
вокруг выстающих элементов кроме 
герметичности соединения пленку не-
обходимо монтировать так, чтобы вен-
тиляционная щель не потеряла своего 
размера на всей длине и эффективного 
действия.. В пленке вырезают тра-
пецеобразное отверстие с более длин-
ным основанием вверху.Вырез следует 
сделать так, чтобы из вырезанного ку-
ска можно было устроить защитный же-
лобок, прикрепленный к ближайшей 
рейке, при этом конденсат, стекающий 
по пленке, не будет попадать в тер-
моизоляцию.

жить вдоль ендовы снизу дополнитель-
ный отрезок пленки. Очередные от-
резки пленки с каждого ската должны 
быть уложенными так, чтобы заходили 
на соседний скат минимум на  25cм 
попеременно с обеих сторон. Заклад-
ки следует подклеить двусторонней 
клеющей лентой.  
Чтобы защитить хребет крыши следует 
укладывать отрезки пленки соседних 
внахлестку минимум на 10-15 см. Для 
лучшей защиты можно тоже на хребет 
положить дополнительный отрезок 
пленки, герметически соединенный с 
пленкой, уложенной на скатах.
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1. Могут применяться для всех 
типов крыш вентилируемых и 
невентилируемых

2. Пленку можно класть перпендику-
лярно либо параллельно к стропилу, 
всегда с теплой стороны термоизоля-
ции, начиная ее укладку сверху. 

3. Очередные отрезки пленки нужно 
класть внахлестку, величина которой 
зависит от направления ее уклад-
ки. Важным является соблюдение со-
ответствующего размера нахлестки, 
которая должна составлять 15 cм при 
параллельной укладке и 20 cм при 
укладке перпендикулярно к стропилу.

4. При продольной укладкек соедине-
ния соседних отрезков должны ле-
жать на стропилах.

5. Пленку крепят к стропилу при помощи 
скоб, а находящие друг на друга от-
резки герметически соединяют дву-
сторонней клеющей лентой. 

6. Для соединений с выходящими на 
крышу элементами следует приме-
нять уплотняющие двусторонние кле-

ющие ленты, а при вертикальных эле-
ментах, таких как стены или дымовые 
трубы рекомендуется применять до-
полнительно прижимные планки.

7. Пленку следует укладывать ста-
рательно без каких-либо поврежде-
ний и изгибов, а прежде всего сты-

ковку и соединения необходимо со-
ответственно герметизировать.

8. Все чердачные помещения, не-
зависимо от типа примененной па-
роизоляции, должны иметь хорошо 
действующую вентиляцию, которая 
обеспечит воздухообмен.

15. Реставрация чердака 
При работах без снятия кровельного 
покрытия пленку следует укладывать 
между стропилами с применением 
подшивок либо прокладок, обра-
зующих вентиляционную щель, так, 
чтобы термоизоляционный материал, 
укладываемый со стороны чердака, 
не прижимал пленку к покрытию. В 
связи с непосредственным контактом 
изоляции с пленкой, применять можно 
исключительно высокопаропроница-
емую пленку. С целью обеспечения 
правильной циркуляции воздуха 
следует устроить соответствующие 
отверстия для поступления и отвода 
воздуха в свесе и коньке. Отверстия в 
свесе будут также служить для отвода 
конденсата.

Рис. 7.20. Способы укладки высокопароп-
роницаемой пленки при реставрации 
чердака: a) с  использованием подшивки, б) 
с использованием прокладок: 1. подшивки, 
2. прокладки

a)

b)

1

1
Рис. 7.21. 1. термоизоляция, 2 пароизоляционная пленка, 3. плиты k-g
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Рис. 7.22. 1. плиты k-g, 2. пароизоляционная 
пленка, 3. самоприклеивающаяся пленка, 
4. прижимная планка
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Принципы укладки пароизоляционных пленок

При подготовке Справочника по приме-
нению были использованы материалы, 
содержащиеся в специализированной ли-
тературе КАМЕНЩИК,. ИЗОЛЯЦИЯ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЫШИ И СТЕНЫ 
– СЛОИ, а также информация, доступная 
в интернете

Данная брошюра-инструкция не являет-
ся обязательной правильного примене-
ния строительных материалов. 
Их использование должно отвечать: 
– технической документации данного 
объекта,
– обязывающим юридическим 
постановлениям, 
– общепринятым правилам строитель-
ного дела.
 „Справочник применения” является собс-
твенностью фирм: FOLIAREX и WIGOLEN, 
в связи с чем при публикации либо рас-
пространении текста брошюры необхо-
димо их согласие.


